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"ESUMmO

Xii

pesquisa propde uma investigagao de formas para o desenvolvimento de pisos intertravados para
pavimentacdo de areas e passeios publicos. Levando em conta a importincia dos passeios publicos
nas cidades e a pouca variedade de materiais utilizados nos pavimentos das cal¢adas, a presente pes-
quisa apresenta apontamentos historicos que demonstram a relevancia cultural, social e estética dos
calcamentos na paisagem urbana. Essa compreensao histérica pontual leva ao estudo do estado atual
das cal¢adas, onde os fatores sociais demonstram grande relevancia nesse contexto e as condigoes
fisicas e materiais do sistema dos passeios urbanos, demandam iniciativas publicas de participa¢ao
popular, que empenham a padroniza¢ao e normalizagdo das cal¢adas no intuito de colaborar na
preservacao e acessibilidade dos calgamentos. Dentre os programas investigados é detectado o uso
do piso intertravado cimenticio como sendo um dos materiais mais recomendados na pavimentagao
das calcadas, por isso, a pesquisa elabora um estudo formal do intertravamento e dos produtos ci-
menticios existentes. Essas bases conceituais serviram como contextualiza¢ao do objeto de estudo —
o piso intertravado — o que leva a pesquisa a investigar as possibilidades estéticas, propondo o estudo
de formas, através de proposigdes geométricas e modulagdes que evidenciem e ressaltem o carater do
intertravamento. Tal estudo foi elaborado em sala de aula por alunos do curso de Design dos 7° e 8°

semestres da Faculdade de Artes e Administragdo de Limeira na disciplina de Modelos Ceramicos.

Palavras-chave: piso intertravado, design ceramico, calgadas, modulagao, paisagem urbana.



abstract.

Xiii

he research proposes an investigation of ways to develop interlocking paving floors in public areas and rides.
Taking into account the importance of public tours in the cities and little variety of materials used in paving the
sidewalks, this research provides insights that demonstrate the historical relevance, social and cultural aesthetics
of sidewalks in the urban landscape. This understanding leads to occasional historical study of the current state
of the sidewalks, where social factors have important relevance in this context and the physical and material
conditions of the system of urban rides, public demand for popular participation initiatives, which engage the
standardization and normalization of sidewalks in intention to collaborate in the preservation and accessibility
of sidewalks. Among the programs investigated is detected using the interlocked floor as a cementitious
material most recommended for paving the sidewalks, so the search prepares a formal study of the interlocking
and existing cementitious products. These served as the conceptual basis of the context object of study - the
interlocked floor - which leads the search to investigate the aesthetic possibilities, proposing the study of ways,
by propositions and geometrical modulations that evidence and underscore the character of the interlock. This
study was prepared in the classroom for students of Design of 7 and 8 semesters of the Faculty of Arts and

Administration of Limerick in the discipline of Ceramic Models.

Keywords: interlocked paver, ceramic design, sidewalks, modulation, urban landscape.



ntroducao

Totalmente cimentadas ou concretadas, mosaicos em pedras portuguesas, chdo batido, gramado, placas
cimenticias ou pisos intertravados. Esses sdo alguns dos diversos processos utilizados para pavimentacao das
calgadas. Antes, entretanto, torna-se necessario definir calgada. Yazigi (2000, p. 31) a define como “o espago
existente entre o lote do quarteirdo e o meio fio, superficie usualmente situada acerca de 17 centimetros acima
do leito carrogavel das vias urbanas”. Salienta ainda que em fungado da origem, o nome mais usual seria passeio
e ndo calgada. J4 o Cédigo de Transito Brasileiro complementa a defini¢do reservando as calgadas ao “transito
de pedestres e, quando possivel, a implantagdo de mobilidrio urbano, sinalizacdo, vegetacdo e outros afins”.
(CTB. Anexo I, p. 55, 2008)

Em ambas as definigdes é importante destacar que as calgadas fazem parte da cidade democrética, onde todos
podem (ou deveriam poder) transitar livremente.

Na maioria dos grandes centros urbanos, as calgadas devem atender a requisitos normativos que sao definidos
em sua maioria pelo plano de urbanizagdo do municipio, especialmente no que diz respeito a acessibilidade e
legislagdes ambientais. No entanto, além de sua funcionalidade em facilitar o trafego de passantes, as calcadas,
em todas as partes do mundo, sdo parte significativa na composicao da paisagem urbana e, ao longo da
histéria sua utilizagcdo ganhou diferentes materiais e tratamentos. Para Yazigi (2000, p. 23) a “calgada, enquanto
contraponto automobilistico € o que da vida a cidade”. O que vale dizer que todos os esforgos em torno
da melhoria e preservagao das calgadas e estudos que visem uma evolugao positiva significativa terdo como

resultado consequente o favorecimento na qualidade de vida nas cidades.



O objetivo da pesquisa € investigar parametros meto-
dolégicos, formais, ambientais, sustentaveis e concei-
tuais para o desenvolvimento de novos produtos para
pavimentos do tipo cerdmico intertravado, levando
em consideragdo aspectos estéticos, funcionais e téc-
nicos. Busca ainda desenvolver formas geométricas e
paginagdes, a partir de uma pesquisa descritiva, que
contribuam para grandes espacos de acesso publico.
Como objetivos especificos dessa investigacao desta-
cam-se:

- um estudo conceitual que demonstre a importancia
das calgadas na paisagem urbana e sua relevancia no
contexto histérico, social e cultural das sociedades;

- a pesquisa de modulagdes geométricas que promo-

vam o intertravamento .

A presente pesquisa foi desenvolvida valendo-se de
dois procedimentos: revisdo bibliografica e pesquisa
descritiva.

Na revisdo bibliografica foram definidas as bases que
apresentaram os estudos historicos, normativos e concei-
tuais em que sdo estruturados os estudos dessa pesquisa.
Definiu-se, assim, o termo “cal¢ada” apontando-se todas
suas implicagdes no contexto urbano, tanto através da
histéria quanto de estudos atuais.

Na pesquisa descritiva desenvolveu-se uma investi-

gacdo de formas geométricas, tendo como ponto de
partida referéncias estéticas, alguns conceitos geo-
métricos, o sistema de intetravamento proposto nos
atuais pavers cimenticios e parametros técnicos para
producdo de blocos ceramicos por extrusdao. Como o
pesquisador é docente da disciplina Modelos Il — Ce-
ramicos e Compdsitos, foi proposto aos discentes da
disciplina o desenvolvimento de estruturas geométri-
cas que respeitassem a capacidade de intertravamen-
to para a producgao de pisos extrudados. Os principais
resultados apresentados pelos alunos poderdo servir
como base para o desenvolvimento de pisos intertra-
vados obtidos pelo processo de extrusao.

A preocupagdo pela escolha do processo de con-
formacdo da massa cerdmica, deu-se no sentido de
futuramente esse estudo ser aplicado para o desen-
volvimento de pisos intertravados aproveitando-se o
parque fabril de empresas que hoje produzem telhas
e blocos ceramicos pelas seguintes razdes:

- Em sua grande maioria sdo empresas de pequeno e
médio porte com baixissima diferenciagdo de produ-
tos.

- Essas empresas geram grande quantidade de cacos
ceramicos que podem ser incorporados num novo
produto.

- N&o ha pisos intertravados no Brasil de material ce-
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ramico, o que pode ser uma alternativa no portfélio de
produtos de empresas produtoras de blocos e telhas.

Uma vez formulados os objetivos, a motivagdo do
estudo, bem como os procedimentos adotados para
sua efetivacdo, torna-se oportuno esclarecer que este
trabalho se processou em etapas configuradas nos ca-

pitulos que o compdem.

No Capitulo 1 - Calcadas brasileiras: algumas con-
sideracdes historicas — sdo apresentados estudos que
apontam a relevancia histérica e urbanistica das cal-
cadas em algumas cidades brasileiras.

O Capitulo 2 — Consideragdes sociais e formais sobre
o estado atual dos passeios plblicos — faz um relato
contemporaneo dos passeios publicos, confrontando
as interferéncias sociais e medidas publicas que mo-
dificam a relacdo de uso das calcadas.

O Capitulo 3 - Pisos intertravados — funcao, forma,
uso e desenho universal — aponta o “desenho univer-
sal” como conceito pratico no estudo dos passeios
publicos, descrevendo suas diretrizes e como os pisos
intertravados se enquadram nesse conjunto de prin-
cipios.

O Capitulo 4 — Criando médulos e malhas geomé-
tricas - apresenta a pesquisa descritiva aplicada nos

dicentes da disciplina Modelos Il (Ceramicos e Com-

positos) da Faculdade de Administragdo e Artes de Li-
meira. Apontando, as referéncias estéticas e conceitu-
ais por eles utilizadas na obtengdo de possibilidades
geométricas utilizadas para o desenvolvimento de um
novo produto para calgamento focando nos pisos in-

tertravados.



Lalcadas brasieiras

algumas consideragies historicas

histéria das calgadas confunde-se com a histéria das cidades e até das civilizagdes. A cultura greco-
romana da antiguidade ja utilizava mosaicos de pavimento como os mosaicos de seixos que datam no periodo
compreendido entre os séculos VIII e Il (a.C.). E em Portugal, antes ainda dos tradicionais mosaicos portugueses, ha
registros de D. Manuel ordenando obras de calcetamento, numa carta régia de 20 de agosto de 1498 (YAZIGI, 2000).
No Brasil e especialmente em Sdo Paulo (ou na antiga vila de Sao Paulo) “o leito das primeiras ruas e vielas
era, conforme Atas da Camara de 1563, constituido de terra bruta, rudemente ajeitado” (YAZIGI, 2000, p.62).
Apesar de ndo existir precisamente as datas, o termo calgada era designado a uma faixa horizontal empedrada,
de pequena largura, colada a parede externa da construgdo, destinada a proteger as fundagdes da infiltracao de
aguas pluviais. Nao havia, no entanto, nenhuma distingdo do espago destinado a circula¢do de pessoas, cavalos
ou qualquer veiculo tracionado por animais, e, a medida que os beirais (chamados calcadas ou calgadinhas)
avangavam além das paredes externas das construgdes para as vias ou passeios, tornavam-se espagos seguros
para passagem de pedestres (YAZIGI, 2000, p. 31).
E possivel que por isso haja duas denominacdes para o mesmo termo e ambas estdo corretas: calgada e passeio.
Nesse relato de Yazigi, percebe=se que a calgada surge no Brasil a partir da necessidade de criar um espaco que
defina, diferencie e proteja um lugar para o pedestre e talvez, no sentido da utilidade, o termo passeio seja o
mais bem aplicavel.

Existem diversas técnicas utilizadas na pavimentagao de passeios, mas uma modalidade em especial é bastante



comum no revestimento de calcadas: os chamados

petit-pavés, mosaicos portugueses ou ainda pedras
Figura 3 — Calcada da cidade de Coimbra em

portuguesas, formados por pedras calcarias geralmen- Portugal com aplicagio de pedra portuguesa

te pretas, brancas ou vermelhas e mais raramente cas- (fonte: www.nossoskimbos.net)
tanha, azul e verde, cortadas em formato cubiforme
(CALCADAS PORTUGUESAS, 2008).

Portugal foi o responsavel pela difusdo das técnicas
de calcetaria, totalmente artesanais em suas colonias.

Nada diferente, portanto, ocorreria no Brasil.

A eximia arte dos calceteiros portugueses —um
patriménio da nacgao lusitana — se consolidou
no século XIX e hoje se espalha pelo mundo,
com ampla aplicacao, sobretudo no Brasil e
nas antigas colénias d’além-mar. (CALCADAS
PORTUGUESAS, 2008)

Nas figuras ao lado, constata-se a utilizagdo da téc-
nica de pavimentagao de passeios por petit-pavé em

Portugal e sua influéncia em algumas de suas col6-

nias:

Figura 1 — Calcada da cidade de Elvas em
Portugal com aplicacao de petit-pavé
(fonte: www.nossoskimbos.net)

Figura 2 — Calcada da cidade de Faro em Portugal com
aplicacdo de pedra portuguesa
(fonte: www.nossoskimbos.net)




Figura 4 — Calcada em Macau com
aplicacao de pedra portuguesa
(fonte: www.nossoskimbos.net)

Figura 5 — Calcada da cidade de
Lisboa em Portugal com aplica-

cao de pedra portuguesa

(fonte: www.nossoskimbos.net)

figura 6 — Calgcada em Copacabana, Rio de Janeiro,
Brasil com aplicagao de pedra portuguesa
(fonte: www.nossoskimbos.net)

Segundo Franga (1966 apud Yazigi, 2006) ha registros
de que a primeira calgada de mosaico portugués, com
desenhos em ziguezague, foi mandada fazer pelo
Tenente-General Eusébio Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado, Governador de Armas do Castelo de Sao Jor-
ge na Praga do Batalhdo de Cagadores em 1842.

No Brasil, as primeiras rochas de calcario e basalto
chegaram no inicio do século 20, trazidas de Lisboa.
Com as pedras também vieram os desenhos formados
pelos mosaicos portugueses (KOSSOSKI, 2007).

O mesmo mosaico portugués, que durante boa parte
do século XX fez tanto sucesso nas calcadas brasilei-
ras em razao das grandes possibilidades estilisticas, é
apontado por Yazigi (2000, p. 136) como um incon-

veniente:
“Assim, num primeiro momento, 0 mosaico
portugués vai se popularizando nas calcadas
e residéncias, permitindo-se a cada qual o
desenho que quisesse, resultando, como ndo
poderia deixar de ser, na falta de unidade que
caracteriza também a arquitetura. Mas os in-
convenientes maiores s6 surgiriam mais tar-
de, quando cidade e cidaddo, incapazes de
promover a manuten¢do ou acompanhar os
reparos em cima de obras de infra-estrutura

nos passeios, resultando num continuum de
remendos.”

Nas imagens até aqui destacadas, que retratam alguns
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dos mosaicos portugueses, é importante observar
os diversos estilos estéticos que variam entre figuras
bastante geometrizadas (figura 1), figurativas (figuras
3 e 4), arabescos (figura 2) e abstratamente sinuosas
(figuras 6 e 5). Vale, também, o comparativo a famo-
sa e emblemdtica calgada de Copacabana (que sera
analisada posteriormente) a calgada de Lisboa que
possuem o mesmo desenho em mosaico, o que su-
gere que muitos dos calcamentos brasileiros, de fato,
tiveram nao s6 influéncia da técnica mas, também, da
estética portuguesa.

Na virada para o século XX, nota-se uma mudanga na
arquitetura paulista, onde os recuos frontais e laterais
de casas e, sobretudo, de mansdes, nao serviam so-
mente para o resguardo dos pedestres, mas também
para permitir a aparicdo dos jardins e os acessos as
garagens, e ainda, com a disseminagdo do automovel
tornou-se necessario delimitar o espago para a circu-
lagao de pedestres. O que se vé nesses calgamentos
paulistas do inicio do século XX é o uso do mosaico
portugués como solugdo estética que se estende das
calcadas as alas dos jardins das residéncias das elites,
que antes se restringia ao entorno de sitios piblicos,
como o Museu do Ipiranga, Teatro Municipal e Praga
do Patriarca (YAZIGI, 2000).

Alids, a técnica portuguesa de calcetaria, além de es-

tética é antes de tudo utilitdria e foi criada para es-
pagos livres, para ser pisada e resistir as intempéries
(YAZIGI, 2000).

Talvez pela funcionalidade aliada ao apelo estético
é que os mosaicos portugueses tenham gerado um
legado de cidades brasileiras adeptas a técnica por-
tuguesa de calcetamento, onde cada cidade passou
a criar seus préprios desenhos em pedra portuguesa.
Em Ponta Grossa (PR), por exemplo, Kossoski (2007)
descreve que as figuras das calgcadas foram estilizadas
a partir de araucdrias e pinhdes na Praga Bardo de
Guarauna, arvores, alias, simbolo do estado do Para-
na. E também do Estado do Parand que Vasconcelos
(2006) mostra, em sua pesquisa sobre as calcadas de
Curitiba, que os grafismos com motivos indigenas e
paranistas (como pinheiros e rosdceas de pinhoes) fo-
ram nitidamente utilizados ao longo da histéria curiti-
bana e paranaense na pavimentagao dos passeios por
pedras portuguesas.

Santos (2008) descreve numa reportagem, que em
Curitiba (PR), numa terca-feira de carnaval (10 de fe-
vereiro de 2008), durante uma obra de revitalizacao,
foi encontrada uma calgada do século XVII ou XVIII,
que estava a um metro de profundidade. A partir da
descoberta dessa antiga calcada, pesquisadores afir-

maram na ocasido que era possivel que fossem en-

contrados o pelourinho e a cadeia publica da época.
Segundo os pesquisadores a calgada iria ajudar a en-
tender ainda mais o passado.

Outro fato curioso é o caso de certa calgcada da ci-
dade do interior de Sdo Paulo — Tupa. Em 1945, um
grupo de empresdrios brasileiros fundava a Distribui-
dora de Automoéveis Studebacker Ltda — nome inicial
da DKW e que 10 anos depois passou a chamar-se
Vemag S.A. Em 1956 a companhia langou a perua
DKW-Vemag Universal, primeiro automével brasilei-
ro produzido pelos critérios do GEIA, grupo criado
para desenvolver a inddstria automobilistica no Brasil.
Uma das primeiras fabricas da DKW-Vemag foi im-
plantada na cidade de Tupa e na década de 50 a lo-
gomarca da empresa foi cuidadosamente aplicada no
calcamento em frente a fabrica com petit-pavé. Esse
simbolo, quase despercebido pela maioria dos mora-
dores da cidade, ganhou destaque quando uma obra
no calgamento, prevendo uma rampa de acessibilida-
de, destruiu parte do logotipo da Vemag. Alguns dos
moradores e o legislativo do municipio, indignados
com o fato reclamaram a Prefeitura e no final de 2008
a Prefeitura de Tupa recuperou a logomarca em mo-
saico portugués mantendo a rampa de acessibilidade,

como mostrado na figura 7. (COELHO, 2007)



Figura 7 — Calcada da cidade de Tupa com a aplicacao da /oigomarca da

DKW-Vemag ap0ds a restauracdo e a rampa de acessibi

diade

(Foto do autor da pesquisa)

O exemplo de Tupa demonstra a importancia das cal-
¢adas na preservagao da histéria das cidades e da in-
fluéncia que a mesma exerce no imagindrio dos cida-
d3os, criando uma conectividade entre a vida social
e o meio urbano. Reforcando a idéia desse ambiente
social que a calcada contribui em fortalecer Yazigi
(2000, p. 15) relata: “A lembranga mais antiga que te-
nho de mim mesmo, fora de casa, situa-se justamente

numa calgada, em frente do lugar que mordvamos.”

Isso numa Sao Paulo de décadas passadas onde se vi-
via socialmente do lado de fora das casas, sem o forte
apelo exercido hoje pela TV e mais recentemente pela
internet. Lima & Maleque (2007, p. 48) enfatizam que
a “configuracdo espacial nas recentes transformagoes
do espago publico, deixou de assumir o papel que teve
outrora como suporte e condi¢do a interagdo social [...]"
Ou seja, o ambiente de socializagdo, antes promovi-

do pelas interagdes acontecidas nos espagos puiblicos,

ndo exerce mais um papel importante na vida social
das pessoas. A calgada, antes reduto das conversas
com os vizinhos, espaco lidico para as criangas e um
elo de conexdo entre o espago privado e o espaco pu-
blico, volta a sua condigdo primaria: espago distinto
do leito carrogavel para transito de pedestres.
Outrarelacdo que pode ser estabelecida histérica e cul-
turalmente com a calcada e as cidades sdo os emblema-
ticos casos do calgamento da praia de Copacabana no
Rio de Janeiro e o calcamento do centro de Sdo Paulo
da década de 60.

O caso do calgadao de Copacabana transgride a re-
lacdo da utilidade da calcada e é algado ao status
de simbolo, ndo s6 do Rio de Janeiro, mas por vezes
como um dos simbolos visuais do préprio pais, ora
transformado em camisetas, sanddlias de dedo e sou-
venier de toda espécie.

Gougon (2009) relata como se deu a histéria do cal-
¢addo de Copacabana, fazendo um comparativo das
atuais sinuosas e provocantes curvas com as modestas
curvas da década de 20. Seu relato inicia-se no inicio
do século XX com o entdo Prefeito do Rio de Janei-
ro Pereira Passos, que por sua experiéncia vivida em
Paris, como estudante, quis imprimir na capital flu-
minense os ares parisienses. Assim “importou” direta-

mente de Portugal, os famosos calceteiros portugue-
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ses, que, com 0s petit-pavés pavimentaram grandes
passeios do Rio de Janeiro, incluindo ai Copaca-
bana. No inicio, as curvas do calcamento eram
modestas e perpendiculares ao mar (figura 8).

Esse desenho prevaleceu até meados da déca-
da de 30, quando uma forte ressaca destruiu
boa parte da orla, e durante a reconstru¢ao
foi adotado o paralelismo das ondas, que s6
na década de 70 com a revitalizacido de toda a ave-

Figura 8 — Foto do final década de 20 nida Atlantica, sua duplicagao e um primoroso traba-

da praia de copacabana.

Fonte: http://mosaicosdobrasil.tripod.com/id4.htm/ lho de urbanismo de Burle Marx € que o calgamento

da praia de Copacabana ganhou os contornos atuais.

Burle Marx fez uma releitura do desenho original,

deixando as on-

Figura 9 — A esquerda, proposta de
Mirthes S. Pinto para o calcamento
paulista e a direita o resultado com

alguns anos de deterioragao

das mais sinuosas e maiores, fazendo uma alusdo as
ondas do mar e aos contornos das montanhas cario-
cas como ja visto na Figura 6.
Um contraponto a sinuosidade do calgamento de Co-
pacabana pode ser observado no calcamento paulis-
tano da década de 60 como defende Melo (2005, p.
54): “O desenho é um bom retrato do pragmatismo
paulista: em contraste com as curvas do mar e das
montanhas da calgada de Copacabana, a geometria
rigorosa do mapa do estado de Sao Paulo.”
Aqui, abri-se uma excecdo aos pavimentos em pedra
portuguesa para o relato de um calgamento igual-
mente emblematico ao calgadido de Copacabana: os
ladrilhos hidraulicos fabricados em formato quadra-
do com apenas trés pegas - uma
branca, uma preta e uma bran-
ca e preta, dividida na diagonal
- que criou um padrdo infinito
formando geometricamente o for-
mato do Estado de Sao Paulo (Fi-
gura 9). A autoria dessa malha geo-
métrica é dada a Mirthes dos Santos
Pinto, que em 1966, apesar de ser
desenhista da secretaria de Obras da
Prefeitura de Sao Paulo, participou e

sagrou-se vencedora num concurso
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que definiria o projeto de pavimentacao das calga-
das do centro de S3o Paulo. Em uma década, além
das iniciativas pablicas, os ladrilhos cairam no gosto

paulistano e ja era onipresente na paisagem urbana.

Melo (2005, p. 54) defende a criagdo de Mirthes como
“eco do movimento concreto de raizes tdo marcada-
mente paulistas.” Dizendo ainda que “seu maior trun-
fo é a simplicidade compositiva, que se impoe pela
clareza e legibilidade. Piso é informagdo subliminar.
Esse desenho superou essa condigao e foi assumido
como um icone paulista.

Logo, com o passar dos tempos, as calcadas assumi-
ram esse carater simbolico tornando-se mensagens
visuais no contexto urbano, ou, um veiculo de comu-
nicacao visual.

De acordo com Munari (2002), a comunicagao visu-
al ocorre por meio de mensagens visuais. A calgada,
o mobilidrio urbano, as edificacdes, sinalizacoes etc.
No caso das calgadas essa mensagem é mutavel ao
longo do dia. O calcamento da praia de Copacabana
e o calcamento da Avenida Paulista ndo sdao os mes-
mos as 12 horas de uma segunda-feira e as 3 horas de
um domingo. Transeuntes, ambulantes, lixo e todas
as interferéncias possiveis modificam o olhar sobre a

calcada e impedem e alteram sua percepgao estética.

Para Cullen (1971, p. 55), em sua profunda andlise
de todos os aspectos e nuances que compde o espa-
¢o urbano, afirma que “entre os diversos fatores que
contribuem para a unificagao e coesdo numa cidade,
o pavimento é dos mais importantes”. Ou seja, o cal-
camento que pavimenta os passeios deve ser um elo

de conexao que integra os espacos numa cidade.

Os relatos histéricos aqui evidenciados demonstram
a importancia da calgada na constituicao fisica e es-
tética das cidades. O préximo capitulo investiga o
tratamento dado as calcadas atualmente, sua relacio
com o espaco urbano, a interferéncia da vida moder-
na nos passeios publicos, iniciativas piblicas de con-
servagdo e aprimoramento das calcadas em fungao

das normalizagdes vigentes.



Lonsideracdes sociais e formais sobre
0 estado atual dos passeins poblicos

ﬂo intuito de se estabelecer uma perspectiva contemporanea do estado das calgadas é necessario apresentar
uma investigacao que considere fatores urbanisticos, materiais, normativos e sociais que promovem a

construgdo dos atuais passeios plblicos.

Cl = A interferéncia de atores sociais nos passeios poblicos

Basta caminhar pelas calgadas dos centros, e até dos bairros, de médias e grandes cidades brasileiras para desco-
brir que os passeios publicos, a priori, designados ao uso exclusivo de pedestres, adquiriram fungdes multiplas,
com diferentes formas de ocupagao. Zattar (2008) define a ocupagao das calgadas por outros atores que nao os

pedestres como o fendmeno do invasionismo, definindo-o como:
“uma prética que instala uma tipologia de ocupacao determinada pelas relacées comerciais e
domésticas, e que funciona diferentemente, na forma de interdicao, para os usudrios (pedes-
tres), os ocupantes (proprietdrios de iméveis e moradores), que fazem delas uma extensao do

lar ou do comércio, e os fiscais da prefeitura (os agentes da lei), a quem cabe assegurar o livre

acesso ao passeio publico”.
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O termo invasionismo pressupde 2 formas de ocupa-
¢do nos passeios: um identificado por equipamentos
permitidos como os postes de iluminagao e telefones
publicos e os ndo permitidos, como os mobiliarios
comerciais, jardins, entulhos, plantagdo, publicidade
e todo o tipo de interdicdo a passagem dos pedestres
pelas calgadas. Yazigi (2000) acrescenta a essa lista
de ocupacdo ndo permitida os ambulantes, popula-
¢Oes de rua, prostituicdo que por ele, duramente, sdo
chamados de “Os degredados filhos de Eva”, tragando
um perfil social desses diversos tipos e sua relagdo
com os passeios urbanos.

Especialmente nos grandes centros, os espagos urba-
nos estdo cada vez mais reduzidos e disputados. Sen-
do a calgada um espacgo que, em sua origem é de uso
publico, mas mantém controvérsias quando deter-
minam-se responsabilidades de uso privado, cria-se
uma polémica. Zattar (2008) e Yazigi (2000) trazem
esses questionamentos, que, no entanto, ndo sao exa-
tamente conclusivos. A primeira autora, textualmente,
questiona “a calgada, espago urbano criado especifi-
camente para o pedestre, € um patrimonio pablico ou
privado?” e ainda “quem € o responsavel pela edifi-
cagdo e manutengdo das calgadas?” Cita o exemplo
da cidade de Céceres no estado do Mato Grosso e o

Cédigo de Posturas de 1876 da Camara Municipal da

entdo cidade de Sdo Luiz de Céaceres, no Capitulo
1°, que trata da “Demarcacao e Embelezamento da
Cidade”:
Art. 3° - Os prédios que novamente se fize-
rem deverdo ser edificados com quatro me-
tros e meio de altura, em bem assim calca-
dos em toda a extensdo de sua frente, com
pedras ou tijolos, com espago para o passeio

geral [...].

O infrator serd punido com a multa de dez
a vinte mil réis ou com cinco dias a dez de

Pprisao.

Art. 4° - A Camara mandara fazer todos os
aterros e beneficios que julgar necessarios
para beleza e asseio das ruas e pragas da ci-
dade, assim como tudo o que estiver nas suas

atribuicoes |...]

JaYazigi (2000) formula a questao dos direitos publi-
co-espaciais da cidadania, definindo um bem publico
a partir do Cédigo Civil, afirmando que os bens pu-
blicos possuem trés caracteristicas fundamentais em
seu regime juridico: sdo inalienaveis, imprescritiveis e
impenhoraveis. Apdia ainda o uso comercial de locais

publicos para bancas de jornal e ambulantes sobre

Leis como a 11 039, de 23 de agosto de 1991, que
disciplina o exercicio do comércio ou a prestagao de
servicos ambulantes nas vias de logradouros puiblicos.
A grande controversia na questdo de quem detém
os direitos e deveres sobre o uso e manutencao das
calcadas e conflito entre o publico/privado reforga-se
quando se estabelece deveres piblicos ao proprieta-
rio de iméveis mas transfere-lhe também direito sobre
o territério das calgadas (ZATTAR, 2008).

Esses conflitos, por se tratarem de questdes polémi-
cas, acabam sendo levadas as esferas publicas, em ge-
ral municipais, com grande apelo popular. Pimentel
(2010) descreve o caso de Quixada (AL), onde a Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambien-
te pretende reorganizar o Centro da cidade, através
de acdes de desobstrucao das calcadas. Foram detec-
tados mais de 160 pontos em situagdo irregular, onde
a principal reclamacao estd em funcdo da ocupagao
dos passeios pablicos por mobilidrios comerciais (me-
sas e cadeiras de bares e restaurantes) e vendedores
ambulantes.

E sdo indmeros os casos de cidades brasileiras com re-
clamacdes das mais entusiasmadas sobre as calcadas,
sua ocupagdo desordenada e sua mad conservagao.
Como relata Teperman (2007, p. 100-101) sobre as

calcadas da capital paulista:
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1- LEIN°14.223, DE 26 DE SETEMBRO DE 2006
Disp6e sobre a ordenagdo dos elementos que
compGem a paisagem urbana do Municipio de Sao
Paulo.

CAPITULO |

DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, ESTRATEGIAS E
DEFINICOES

Art. 1°. Esta lei dispGe sobre a ordenagao dos ele-
mentos que compdem a paisagem urbana, visiveis
a partir de logradouro pdblico no territério do
Municipio de Sao Paulo.

(PREFEITURA DE SAO PAULO. Disponivel em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em:
09/04/2010)

“Além de totalmente danificadas, irregulares,
com desniveis e revestidas com materiais di-
ferentes, as calcadas paulistanas sao estrei-
tas e ocupadas de maneira absolutamente
desordenada por sinais de transito, postes,
lixeiras, pontos de 6nibus, lumindrias, andn-
cios, bancas de jornal, orelhées, bueiros des-

tampados (tampa roubada) e pela praga dos

ambulantes”.
Teperman nao se aprofunda nas questoes sociais que
levam os ambulantes, chamados por ele de “praga”, a
ocupacao dos passeios, o que confere um certo pre-
conceito em sua afirmacdo. No entanto faz uma refe-
réncia a Lei Cidade Limpa', aproveitando o sucesso
de sua implantacdo e sugerindo que fosse estendido a
todo ambiente urbano sobretudo pela “falta de quali-

dade das calgadas”, concluindo ainda que:
“Nas cidades desenvolvidas, ao caminhar as
pessoas olham para a frente, os arquitetos
para os edificios e os paisagistas para o chao.

Aqui no Brasil devemos ser todos paisagistas
porque, se nao formos, é fratura certa.”
A figura 10 ilustra a ocupagdo desordenada das cal-
cadas na rua 25 de marco em S3o Paulo (SP). Esse é
um caso extremo em que calgada, rua, pedestre, am-
bulante e comércio formal disputam cada centimetro

de espaco, mas, apesar de estar em maior nimero,

parece que é o pedestre o maior interessado e tam-
bém o maior prejudicado pela falta de planejamento

desse espaco.

Figura 10 — Rua 25 de margo — Sao Paulo/SP
Fonte: http://static.panoramio.com/photos/origi-
nal/9995860.jpg
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Além de todos os casos relatados acima, ha um outro
fendmeno que ocorre nos modelos atuais de constru-
¢ado de casas e que sao muito relevantes no processo
de obstrucdo das calcadas: nos bairros das cidades

nota-se que as entradas e os rebaixos

para entradas de carros, ocupam total-
mente os espacos em frente as casas,
o que é irregular. Para Gold (2003, p.
12) a obstrucao das calgadas por re-
baixos afeta o que ele chama “flui-
dez”. Segundo ele, a qualidade da
calcada para pedestres pode ser
definida e medida por 3 fatores:
“fluidez, conforto e seguranga”,
sendo que a problemdtica da
fluidez pode ser percebida prin-
cipalmente pela descontinuida-

de das calcadas agravada pelos

rebaixos irregulares de acessos

Figura 11 - Exemplo de rebaixos veiculares. Na figura 11 é possivel observar calgadas

para acesso veicular - Sao Paulo/SP

Fonte: Foto de Marcelo Isidoro Alves, 2007 com rebaixos, possivelmente, irregulares, que impe-

dem a “fluidez” do trafego de pedestres.

Em tempo, muitos sdo os problemas e os atores exter-
nos que interferem na principal fungdo da calgada:
o transito livre de pedestres. Mas dada a sua impor-

tancia e sua relevancia na vida citadina urbana ha

alguns exemplos de iniciativas que criam legislagoes
e buscam melhorias na construcdo e conservacao das

calcadas.

CC ~ Iniciativas piblicas para 3
melhoria das calgadas

Exemplos de descaso e negligéncia para com o uso e
conservacao das calcadas sdo iniGmeros, mas também
ha os casos de iniciativas publicas que promovem sua
melhoria como os casos de Londrina (PR), Blumenau

(SC) e Sao Paulo (SP).

C 2 |~ 33 Palo
Programa Passeio Liure

Em Sao Paulo, o programa Passeio Livre regulamen-
tado pelo decreto de nimero 45.904 de 19 de maio
de 2005, visa conscientizar e sensibilizar a populagao
sobre a importancia de construir, recuperar e manter
as calcadas da cidade em bom estado de conserva-
¢do. Tem como objetivo, também, a melhoria da pai-
sagem urbana, a acessibilidade, o resgate do passeio
publico pela calgada e a socializagdo dos espagos
publicos (MELHEM, 2005, p. 4).

O Programa define como passeio piblico em seu Ar-

tigo 1° (Dos Passeios Pablicos):
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Figura 12 — llustracao demonstrando o tamanho padrao
para as calcadas de Sao Paulo
Fonte: MELHEM (2005)

Art. 1°. Passeio publico é a parte da via pu-
blica, normalmente segregada e em nivel di-
ferente, destinada a circulagdo de qualquer
pessoa, independente de idade, estatura, li-
mitagao de mobilidade ou percepcao, com
autonomia e seguranca, bem como a implan-
tacdo de mobiliario urbano, equipamentos

de infra-estrutura, vegetagao, sinalizacao e

outros fins previstos em leis especificas.
Uma importante contribuicao do programa € a inclu-
sdo social de albergados que seriam qualificados pro-
fissionalmente para a formacdo de calceteiros e assim
seriam os responsaveis pelas reformas das calgadas.
No programa Passeio Livre sdo definidos padrdes para
calgadas com até 2 metros de largura (que seriam di-
vididas em 2 faixas diferenciadas por textura ou cor) e
as com mais de 2 metros (dividias em 3 faixas e com
as mesmas diferenciacbes) MELHEM (2005).
A figura 12 exemplifica o modelo descrito no progra-
ma paulistano.
As “faixas” descritas no programa tém o seguinte
proposito: a 12 € a faixa de servico, para a coloca-
¢do de arvores, rampas de acesso para veiculos ou
portadores de deficiéncias, poste de iluminagao,
sinalizacao de transito e mobiliario urbano (bancos,

floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras). A 22 é
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a faixa livre, destinada exclusivamente a circulacao
de pedestres, portanto deve estar livre de quaisquer
desniveis, obstaculos fisicos ou vegetacdo. O progra-

ma destaca ainda como essa faixa livre deve ser:
- possuir superficie regular firme, continua, e
antiderrapante sob qualquer condicao;
- possuir largura minima de 1,20m;
- ser continua, sem qualquer emenda, reparo
ou fissura. Portanto, em qualquer interven-

¢ao o piso deve ser reparado em toda a sua

largura seguindo o modelo original.
A 32 faixa é a de acesso, loca-
lizada logo em frente ao imo-
vel ou terreno, onde pode estar
a vegetagdo, rampas, toldos,
propaganda e mobilidrio mével
como mesas de bar e floreiras.
A figura 13 ilustra um exemplo
de calcada em areas de comér-
cio e servicos com a delimita-
¢ao prevista das faixas de servi-

¢co, livre e de acesso.

Figura 13 — llustragdo demonstrando as 3 faixas
Fonte: llustracdo do pesquisador baseada em ilus-
tracées da cartilha Passeio Livre. MELHEM (2005)

No Programa observa-se a preocupagdo com o limi-
te dedicado exclusivamente ao transito livre de pe-
destres. Mas ressalta também a ocupagdo ordenada
de outros componentes que ndo os pedestres e que
atualmente compdem o ambiente das calgadas e por
conseqiiéncia a paisagem urbana, como as arvores,
o mobilidrio urbano, os rebaixos de acessibilidade e
acesso de veiculos, mesas e cadeiras de bares e res-
taurantes e outros itens.
Quanto a execucdo das calcadas, bem como ma-
nutencdo, conservacdo e a instalacio de mobilidrio
urbano, o Programa define alguns principios como
o que se refere ao “Desenho adequado”, descrito no
Artigo 3°:
Il - desenho adequado: o espaco dos pas-
seios devera ser projetado para o aproveita-
mento maximo dos beneficios, reducao dos
custos de implantacdo e manutengao, respei-
tando as especificagbes das normas técnicas
pertinentes e do Codigo de Transito Brasilei-
ro - CTB, garantindo um desenho adequado
da via que privilegie o transito de pedestres
e observando os aspectos estéticos e harmé-
nicos de seu entorno, além da fachada das
edificacoes lindeiras; deverd, também, carac-
terizar o entorno e o conjunto de vias com

identidade e qualidade no espaco, contri-
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Configuracao das cal¢adas
de acordo com o tipo de via

TIPODEVIA MATERIAL ADEQUADO
Local Todos pavimentos
Coletora Todos pavimentos

Coletora ¢/ comércio | - Concreto pré-moldado
- Bloco de concreto intertravado
- Ladrilho hidrdulico

Estrutural - Concreto pré-moldado
- Bloco de concreto intertravado

- Ladrilho hidraulico

Estrutural ¢/
comércio

- Concreto pré-moldado
- Bloco de concreto intertravado
- Ladrilho hidrdulico

Tabela 1
Fonte: Cartilha Passeio Livre. MELHEM (2005)

2 - Adjetivo de linde sm. Limite (Mini-Aurélio, 2000)

buindo na qualificacao do ambiente urbano

e na adequada geometria do sistema viario;
Nesse item do Artigo 3° sdo demonstrados os princi-
pios referentes ao projeto mais adequado para o espa-
¢o dos passeios, levando-se em conta questdes como
a redugdo de custos, aspectos estéticos, bem como a
preocupacdo em caracteriza-lo com relacdo ao seu
entorno com identidade e qualidade. Isso demonstra
a preocupagdo com uma funcionalidade mais subje-
tiva da calgada, os aspectos estéticos e harmoénicos
que criam uma unidade e provocam uma identidade
no entorno e vias lindeiras ? as calcadas.
Como proposta material e estética a execugao dos
passeios publicos, o Programa define alguns produ-
tos e materiais. Os pisos especiais de orientagdo ao
pedestre do tipo “alerta” e “direcional”, sdo indica-
dos para sinalizagao tatil aos deficientes visuais e no
programa sdo definidos quanto a forma e as cores.
Com excegdo dos pisos especiais, os demais pisos sao
definidos de acordo com o tipo de via, como sugere
aTabela 1.
O programa Passeio Livre define como pisos intertra-
vados “pavimento de blocos de concreto pré-fabrica-
dos, assentados sobre colchao de areia, travados atra-
vés de contencao lateral e por atrito entre as pegas”.

Quanto a especificagdo do produto é definida a resis-

téncia a compressao (> 35 MPa), espessura de 6, 8 ou
10 cm, sendo a mais usual para cal¢adas a de 6 cm e
que o produto tenha diversidade de cores e formatos
no acabamento superficial.
Para a manutengdo, o produto deve ser de limpabi-
lidade a base de jato de dgua e sabdo neutro e ser
de facil remogdo para o conserto e reaproveitamento
das pecas. Seu desempenho deve levar em conta a
durabilidade elevada, conforto de rolamento, resis-
téncia ao escorregamento, promover a drenagem do
solo e o tempo para liberacdo ao trafego deve ser
imediato como prevé o Artigo 29 do decreto:
Art. 29. Os materiais empregados na cons-
trucdo, reconstrucdo ou reparo dos pas-
seios, especialmente do pavimento, enten-
dido este como um sistema composto de
base, subbase e revestimento, da faixa livre,
deverdo apresentar as seguintes caracteris-
ticas:
| - garantir superficie firme, regular, estavel
e nao escorregadia sob qualquer condicao;
Il - evitar vibragées de qualquer natureza
que prejudiquem a livre circulagdo, princi-
palmente de pessoas usudrias de cadeira de
rodas;
Il - ter durabilidade garantida ou minima de

5 (cinco) anos;
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IV - possuir resisténcia a carga de veiculos
quando os materiais forem utilizados na faixa
de acesso de garagens e estacionamentos e
no rebaixamento de guia para veiculos;

V - os pavimentos utilizados para faixa de ser-
vico e de acesso deverdo, sempre que possi-
vel, ser permedveis e fazer parte de sistema
drenante que encaminhe as dguas para a dre-

nagem publica existente.
Alguns exemplos da prefeitura e subprefeituras da
cidade de S3o Paulo sdo apresentados nas imagens
ao lado (figuras 14, 15, 16 e 17), onde a maioria
utiliza-se dos pisos intertravados de concreto como
solucdo funcional e estética para o calcamento dos
passeios pablicos seguindo as resolugdes do decreto

45.904/05 que regulamenta o programa Passeio Livre.

A iniciativa paulistana demonstra a preocupagao com
o passeio publico em func¢do de sua importancia no
cenario urbano, elevando a ele quesitos como con-
forto, acessibilidade, identidade urbana e responsabi-

lidade ambiental.

Figura 14 — Foto do Cemitério Casa Verde

que ilustra as “3 faixas” Figura 15 - Foto da praga da Republica — Sao Paulo/SP

definidas no programa Passeio Livre Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre/album.asp
Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre/album.asp

Figura 17: Exemplo de calcada na Vila Mariana — Sao Paulo/SP
Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre/album.asp

Figura 16 - Sede da Subprefeitura

de Sao Miguel — Sao Paulo/SP

Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre/
album.asp
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Figura 19: llustragdo para médulo de projecao
da cadeira de rodas.

Fonte: Blumenau (2005)

Figura 18: llustragdo para espaco de circulagdo de pessoas
com mobilidade restrita.

Fonte: Blumenau (2005)

CCC ~ Blumenau

Programa (alpadas de Blumenau

Em 2005 a cidade de Blumenau (SC), através da Se-

cretaria de Planejamento Urbano, lanca o programa
“Calcadas de Blumenau”. O programa prevé:

“Conscientizar e mobilizar instituicées, di-

rigentes de associagbées, moradores, comer-

ciantes, locatdrios, profissionais da drea de

arquitetura, engenharia, urbanismo, proprie-

tarios e demais responsaveis pelos imoveis

para a construgao e reforma das calgadas”.

(BLUMENAU, 2005, p. 5)

Através do Programa pretende-se garantir o direito
dos pedestres, que realizam estimados 100 mil deslo-
camentos feitos diariamente a pé, o direito de ir e vir
com liberdade, independéncia e seguranga.

Sob o slogan: “Observe nossa cidade, construa e arru-

'//

me o seu passeio!”, um dos argumentos mais utiliza-
dos no programa de Blumenau é o da acessibilidade.
Segundo o Programa, “a premissa de uma mobilidade
urbana sustentavel, motivada por uma politica publi-
ca preocupada com a integragdo entre os cidadaos
desse ambiente, possibilita qualidade de vida e bem-
-estar para a populagdo” (BLUMENAU, 2005, p. 7).
Ressalta-se, dessa maneira, a questao da acessibilida-
de de forma universal para os que possuem ou nio
limitagbes de mobilidade. Na cartilha do Programa
sdo ilustradas diversificadas situacdes que delimitam
0s espagos necessarios para uma mobilidade adequa-
da nas calgadas, como mostrado nas figuras 18 e 19.
Nos casos que requerem uma atencdo especial aos
que possuem uma mobilidade restrita, o Programa de-
fine os melhores espagos de circulagdo que sdo apli-
cados as calgadas e definem que “essas dimensoes
devem ser usadas como referéncia em projetos arqui-

tetdnicos e urbanisticos”. (BLUMENAU, 2005, p. 9)
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Com os dados de mobilidade especial definidos é
apresentado o padrdo de passeio definido no Progra-
ma, incluindo as dimensbes necessarias, como exem-
plifica a figura 20.

O programa Calgadas em Blumenau (BLUMENAU,
2005, p.12), determina 1,50m como largura minima
recomendada de passeio li-

vre. Define que os projetos

urbanisticos busquem aten-

der a algumas caracteristicas

como:

- qualidade espacial, que

deve “caracterizar o entorno

e o conjunto das vias com

identidade e qualidade no

espaco”;

- continuidade - “a calcada

deve ser uma rota acessivel

ao usudrio, caminho conti-

nuo e facilmente perceptivel, resguardando, sempre,
seus aspectos estéticos e harmonicos”

- e ainda, “deve oferecer espagos de encontro entre
as pessoas para a interagdo social na drea publica”.
Novamente, além de sua funcao primaria de mobili-
dade livre, a calcada é considerada como um signo

relevante da cidade e as caracteristicas estéticas e de

sociabilizacdo devem ser levadas em consideracao
quando definidos seus projetos de urbanizagao.
Os materiais dos pisos de pavimentagdo sugeridos no
Programa sao definidos de modo a garantir “qualida-
de, durabilidade e facilidade de reposicdo”, além de
“considerar aspectos estéticos, reforcando a lingua-
gem e o conceito dos projetos
de reurbanizacdo e manuten-
cao das vias” (BLUMENAU,
2005, p. 14). Recomenda, as-
sim, os materiais apontados na
figura 21.
Além dos materiais para as
areas de passeio livre, o Pro-
grama também define os pisos
podotateis que devem ser de
“material rigido, firme, esta-
vel e antiderrapante sob qual-
quer condigdo, atendendo aos
requisitos determinados pelas normas técnicas da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas)”.
(BLUMENAU, 2005, p. 20)
A figura 22 exemplifica um modelo da calgada apre-
sentado no programa Calgadas em Blumenau com a
utilizacdo do paver intertravado e o piso podotitil.

O Programa catarinense é baseado na Lei comple-

mentar n° 550 que “Dispde sobre a construcido de
passeios plblicos ou calgadas no municipio de Blu-
menau”. Mesmo estando em vigor desde 2005, em
2009, Blumenau contabilizava 60% de calgadas em
condigbes inadequadas, e apesar do Programa pre-
ver a penalizagdo com multas, nos anos de 2007 e
2008 foram notificados 738 proprietarios, dos quais
94 foram multados (FOLHA DE BLUMENAU, ed. 298,
2009).

Esses dados refletem a falta de entrosamento entre as
iniciativas publicas e privadas, uma vez que as cal-
cadas sdo de uso publico, mas de responsabilidade
dos proprietarios, que devem arcar com os custos de
manutengdo e construgdo. O poder publico como
detentor de um grande nimero de iméveis deve dar
o exemplo, e, como em Blumenau, deve incentivar
projetos de reurbanizagao, incluindo isengdes fiscais,
como notificado na Folha de Blumenau (ed. 298,
2009):

“Q proprietario que mantém a calcada adequada aos
padrdes da lei 550, pode requerer o desconto de 7%
no IPTU na Praga do Cidadao. O beneficio pode ser
renovado a cada cinco anos.”

Ainda assim, os 40% de calgcadas devidamente reur-
banizadas em Blumenau, tornaram-se exemplos de

projetos urbanisticos, como mostrado na figura 23.
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Figura 21: Modelos de materiais e processos
de colocacdo e assentamento recomendados
Fonte: Cartilha “Calcadas em Blumenau”

Figura 23 — Rua XV de Novembro, Blumenau/SC
Fonte: http://www.abcp.org.br/hot_site_intertravados/galeria_fotos.htm#

Figura 22: Exemplo de calcada apresenta-
do no Programa Calcadas em Blumenau
Fonte: Blumenau (2005)
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Figura 24 — Ilustracao de pedestres com dificuldade de mobi-
lidade e as dimensées minimas de circulagdo definidos pelo
Programa baseado na Norma Brasileira de Acessibildiade
Fonte: Fonte: http://www.londrina.pr.gov.br/ippul/calcada-

paratodos

€23 - Londrina
Programa (algada para Todos

O ultimo exemplo citado brevemente nessa pesquisa
refere-se ao programa “Calgada para Todos” da cida-
de de Londrina, situada no norte do estado do Para-
na.Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano de Londrina (IPPUL) sdo realizados,

diariamente, 230 mil deslocamentos a pé na cidade, e:
“a essas pessoas deve ser garantido o direito
de ir e vir com liberdade e autonomia, possi-
bilitando que seus deslocamentos para o tra-
balho, estudo, lazer, entre outras atividades

cotidianas, sejam realizados com indepen-
déncia e segurancga”. (IPPUL, 2004)
O Programa de Londrina chama a atengao para o atu-

al estado das calcadas da cidade:
“[...] buracos, pedras e pisos soltos, degraus,
desniveis ou saliéncias, piso escorregadio,
irregular ou trepidante, raizes expostas de ar-
vores inadequadas, veiculos em cima do pas-
seio, materiais de construcao, entulho, lixo,
produtos de lojas em exposicao, vendedores
ambulantes, ou ainda equipamentos urbanos

mal localizados.”
(IPPUL, 2004)
Sobre todos esses problemas, o Programa baseia-se

no Cédigo de Posturas do Municipio e no Cédigo Bra-

sileiro de Transito de 1997 onde, em ambos, é esta-
belecido que é proibido impedir ou atrapalhar, por
qualquer meio, o livre transito de pedestres nas cal-
cadas e pragas da cidade, para definir as diretrizes e
orientagOes estabelecidas no programa Calgada para
Todos.

Outro argumento do Programa é o apelo comercial
de uma calcada bem conservada e projetada, inda-
gando: “Vocé acha que os shoppings fariam o mesmo
sucesso se o piso fosse irregular, esburacado e com
desniveis?” (IPPUL, 2004). Aponta, ainda, experién-
cias que demonstram um aumento na ordem de 30%,
em vendas, em regides comerciais com calgadas bem
conservadas e recuperadas.

Os padrdes das calgadas sugeridos pelo Programa de
Londrina foram definidos seguindo a Norma Brasilei-
ra de Acessibilidade para dimensdes minimas de cir-
culagdo e deslocamento nas calcadas para diferentes
usudrios, especialmente para pessoas com dificulda-

de de mobilidade, como mostra a figura 24.
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Figura 25: Modelo de cal¢ada ecolégica com as
medidas minimas exigidas
Fonte: IPPUL (2004)

Como os Programas ja citados (Passeio Livre de Sdo
Paulo e Calgadas de Blumenau), o “Calcada para To-
dos” define uma largura minima para a érea livre das
calgadas (1,50m), e acrescenta o padrdo de calcadas
verdes, que mantém a drea de circulagdo livre mas
delimita as outras duas faixas para vegetagdo ou fai-
xas ajardinadas. A figura 25 exemplifica a calgada
ecoldgica.O Programa Calgada para Todos indica ma-
teriais para pavimentagdo das calcadas levando em

conta as tipologias que possibilitem aos passeios:
“[...] superficie regular, continua, firme e anti-
derrapante em qualquer condicao climatica,
executados sem mudancas abruptas de nivel

ou inclinagées que dificultem a circulagdo
dos pedestres.” (IPPUL, 2004)
Para atender a essas condi¢des, os materiais recomen-
dados pelo Programa de Londrina sdo:

- Concreto alisado: calgada feita por uma base
de concreto que recebe acabamento de ar-
gamassa alisada; (figura 26)

- Piso intertravado: piso montado por pecas
de concreto em formato retangular (20x10),
encontrados em diferentes espessuras que va-
riam de acordo com a resisténcia necessaria:
6cm, 8cm ou 10cm. Os blocos de concreto

devem estar em conformidade com as Nor-

mas Brasileiras NBR-9780 e NBR-9781, sem
apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas
ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor
uniforme, com pigmentos que resistam a al-
calinidade do cimento, a exposicao aos raios
solares e as intempéries; (figura 27)

- Ladrilho hidraulico: as pegas do ladrilho hi-
draulico podem ser encontradas em diversas
opgoes de cores e desenhos, sendo compos-
tas de cimento, p6 de marmore e pigmentos,
com dimensdes de 20x20cm, 30x30cm ou
40x40cm. (figura 28)

E acrescenta a essa lista os pisos de alta resisténcia
tipo granilite e o petit-pavet, ou mosaico portugués.
(figura 29)

Em todos os exemplos sdo citados os procedimentos

detalhados da aplicagdo dos referidos materiais.

23



Figura 26: Modelo esquematico para
aplicagdo de concreto alisado
Fonte: IPPUL (2004)

Figura 27: Modelo esquemadtico para
aplicagao de piso intertravado
Fonte: IPPUL (2004)

Figura 28: Modelo esquematico
para aplicacao de piso hidraulico
Fonte: IPPUL (2004)

Figura 29: Modelo esquematico
para aplicacao de petit-pavet
Fonte: IPPUL (2004)




Além dos pisos citados, o Calcada para Todos também
indica os pisos podotateis para as solugdes de acessi-
bilidade, incluindo e delimitando no programa uma
area para a colocacado obrigatéria dos pisos especiais,

como mostra a figura 30.

O Programa, idealizado em 2004, continua rendendo
resultados. Em 2009, foi divulgado um artigo eviden-
ciando que o Calcada para Todos é utilizado como
referéncia para a obra de revitalizagdo do calgadao

de Londrina:

Figura 30: Mapa com delimitagcao para aplica-
¢ao de piso tatil na regiao central de Londrina
Fonte: IPPUL (2004)

Fonte: http://picasaweb.google.com/Ih/photo/

Figura 31 — Foto do calgcadao de Londrina/PR

Com um fluxo de pedestres superior a 30 mil
pessoas por dia, entre segunda e sexta-feira,
o Calcadao de Londrina comeca a passar por
uma ampla reforma que pretende transfor-
ma-lo em modelo de mobilidade urbana no

Brasil. (SANTOS, 2009)

E ainda prossegue:
A reurbanizacdo do Calcaddo de Londrina
estd a cargo do IPPUL (Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Londrina) e deve-
ra ser concluida até o final do 1.° semestre de
2010. O projeto esta adequado a NBR 9050

— norma brasileira de acessibilidade revisada

com o petit-pavet original

wxnoQy4cEaQn0S54-EUoDvQ

em 2004 — e ao manual de procedimentos
para construcao de calcadas em Londrina,

intitulado de Projeto Calcada Para Todos.

(SANTOS, 2009)
Santos (2009) revela que uma das preocupagdes com
0 novo projeto é o valor histérico e simbélico do cal-
camento feito em pedra portuguesa. Projeto de 1977
de autoria dos arquitetos Jaime Lerner e Hely Bretas,
que formam um desenho de elos de uma corrente, re-
presentando as diversas nacionalidades que ajudaram

a construir a cidade (figura 31). Mas ressalta que o

“design do calcadao seguira inalterado”.




Os 3 exemplos de iniciativas publicas citados nesta
pesquisa — Programa Passeio Livre em Sao Paulo (SP),
Calcadas em Blumenau (SC) e Calgadas para Todos
em Londrina (PR) — possuem algumas caracteristicas
em comum. Uma delas é a preocupag¢do com a aces-
sibilidade tanto para pessoas com dificuldade com
mobilidade como para pessoas sem dificuldade al-
guma, pois todas apresentam o direito constitucional
de ir e vir livremente, uma das premissas basicas dos
respectivos programas. Outro ponto em comum é a
orientacdo dos materiais, onde todos mencionaram
os blocos intertravados como material sugerido, além
dos pisos hidrdulicos e o pavimento de cimento ali-
sado. No entanto, uma das caracteristicas apontadas
por todos os programas como desempenho dos novos
padroes de calgada, é o da micro-drenagem do solo, e
nesse sentido somente o piso intertravado e o petit-pa-
vet (citado somente no Programa de Londrina), possi-
bilitam essa caracteristica. De qualquer forma, os pi-
sos intertravados apontados nos programas referem-se
a um material especifico — o bloco de concreto. Nao
por acaso os programas de Sdo Paulo (Passeio Livre) e
de Blumenau (Calcadas em Blumenau) sdo frutos de
eventos promovidos pela ABCP (Associagdo Brasileira
de Cimento Portland), denominados “Seminarios de

Calgadas”, promovidos nos estados e municipios. A

ABCP é uma associacao que promove estudos sobre
o cimento e suas aplicagdes e é mantida pelas indds-
trias brasileiras do cimento. E talvez seja essa a razao
para que sejam especificados nominalmente o mate-
rial cimenticio. Ja o Programa “Calcada para Todos”
de Londrina cita também um material ndo cimenticio
como o petit-pavet. E importante frisar que o bloco
intertravado de cimento, atende a todas as normas es-
pecificadas nos Programas que regulamentam as leis
municipais de urbanizacio e que ndao ha no mercado
(ainda) um produto similar com as mesmas caracteris-
ticas e desempenho.

Outro aspecto importante, observado na investigacao
dos Programas, é a utilizacdo de um conceito, que
nao foi propriamente explicitado, mas que permeia as
iniciativas — o Desenho Universal.

No préximo capitulo serdo definidas as atuais postu-
ras sobre o Desenho Universal e como os pisos in-
tertravados aparecem como exemplo desse conceito.
Também serdo apresentadas investigagdes sobre o sis-
tema de pavimentagdo, através de conceitos técnicos

e estudos formais dos blocos de intertravamento.
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Pisos intertrauados

Funcdo, forma, uso e desenho universal

Tendo em vista o uso do pavimento intertravado como opgdo de pavimentagdo para os projetos publicos
de urbanizagao, o intuito deste capitulo é conceituar os pavers por meio de uma investigagdo formal. Antes,

porém, torna-se oportuno ponderar sobre desenho universal e sua relagdo com o tema objeto deste estudo.

3l = Principios do desenho universal

O CUD (Center for Universal Design) define o Desenho Universal (ou Design Universal) como o design de pro-
dutos e ambientes a serem utilizados por todas as pessoas, na sua maxima extensao possivel, sem a necessidade
de adaptacdo ou projeto especializado.

Para Carletto & Gambiaghi (2008, p.8) as primeiras idéias de um desenho universal surgem pos-revolugdo in-
dustrial, quando “foi questionada a massificagdo dos processos produtivos, principalmente na area imobilidria.”
Acrescentam ainda que a partir da década de 60 essa discussdo é mais fortemente realizada entre nagdes como
os Estados Unidos, Japao e alguns paises europeus, até evoluir ao chamado Design Universal que propde atender
todas as pessoas, num aspecto realmente universal.

Trani (2010) descreve que a expressao Universal Design, propriamente dita, foi usada pelo arquiteto Ron Mace
nos Estados Unidos em 1985, influenciando a mudancga de paradigma no desenvolvimento de projetos urbanos,

de arquitetura e design, inclusive de produtos.

27



No Brasil, segundo Carletto & Gambiaghi (2008),
as primeiras discussdes sobre o tema surgem no ini-
cio da década de 80, quando se iniciou um debate
no sentido de conscientizar profissionais da drea de
construcdo. Em 1981, com a declaracao do Ano In-
ternacional de Atencdo as Pessoas com Deficiéncia,
esse tema fica mais forte também no Brasil, gerando
inclusive algumas leis brasileiras que regulamentavam
0 acesso para todos e garantiam os mesmos direitos a
todos os cidadaos, incluindo a parcela da populagao
com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Mas é em 1997 que um grupo de arquitetos, desig-
ners, engenheiros e pesquisadores (incluindo o ar-
quiteto Ron Mace) redinem-se na Universidade da
Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no Center
of Universal Design e definem os principios do De-
sign Universal. Carletto & Gambiaghi (2008, p. 10)
argumentam que o Projeto Universal é “o processo
de criar os produtos que sdo acessiveis para todas as
pessoas, independente de suas caracteristicas pesso-
ais, idade, ou habilidades”. Portanto, os principios
descritos pelo CUD descrevem conceitos adotados
mundialmente no planejamento e projetos de pro-
dutos e sistemas que envolvam a interagdo humana,
para qualquer tipo de pessoa. Nesse sentido, a calga-

da enquanto um sistema que promove com conforto e

seguranca o deslocamento de pedestres deve ser pla-
nejada seguindo os preceitos de Desenho Universal
e, consequentemente, os produtos projetados para a
pavimentacdo das calcadas, também devem possuir
esses conceitos — como € o caso dos pavers.

Foram 7 principios redigidos por Mace e seu grupo
como diretrizes basicas do Desenho Universal e des-
critos a seguir por Carletto & Gambiaghi (2008, p.12-
17) e Trani (2010, p. 14-21):

1° - Igualitario ou uso eqiiitativo

Projetos de produtos ou espagos que podem ser uti-
lizados por pessoas com diferentes capacidades, tor-
nando os ambientes iguais para todos, evitando a
segregacdo ou estigmatizacdo de qualquer usuario,
oferecendo privacidade e seguranga e que ainda seja

atraente a todos os usudrios.

2° - Adaptavel ou de uso flexivel

Projetos que possam ser adaptaveis as necessidades
de diferentes usuarios, de forma que as dimensdes
dos ambientes possam ser alteradas. Criar ambientes
ou sistemas construtivos que permitam atender as ne-
cessidades de usudrios com diferentes habilidades e
preferéncias diversificadas, admitindo adequagdes e

transformacdes.
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3° - Obvio ou de uso simples e intuitivo

Projetos de facil entendimento, para que uma pessoa
possa compreender, independentemente de sua ex-
periéncia, conhecimento, habilidades de linguagem
ou nivel de concentragdo. Eliminar complexidades
desnecessdrias e ser coerente com as expectativas e

intuicao do usudrio.

4° - Conhecido ou informacao de facil percepcao

As informacdes devem ser transmitidas de forma a
atender as necessidades do receptador, seja um es-
trangeiro, ou uma pessoa com limitagdes de visdo ou
audicdo. Utilizando diferentes meios de comunica-
¢ao, como simbolos, informacdes sonoras, tateis, en-
tre outras. Deve ainda disponibilizar forma e objetos
de comunicagao com contraste adequado, maximizar
com clareza as informacdes essenciais e tornar facil o

uso do espago ou equipamento.

5° - Seguro ou tolerancia ao erro

Os projetos, na concepgdo de ambientes e escolha
dos materiais de acabamento e outros produtos, de-
vem ser previstos de maneira a minimizar os riscos e
possiveis consequéncias de agdes acidentais ou nao
intencionais, como a utilizacdo de recursos como

corrimdos e equipamentos eletromecanicos que mi-

nimizem os riscos de acidentes.

6° - Esforco fisico minimo
Ambientes, sistemas e produtos devem ser projetados
para uso eficiente, com conforto e com o minimo de

fadiga, minimizando agGes repetitivas e esforcos fisicos.

7° - Dimensionamento de espacos para acesso e uso
abrangente

O dltimo principio estabelece que dimensdes e espa-
¢os devem ser apropriados ao acesso, alcance, mani-
pulagdo e o uso, independente do tamanho do corpo,
da postura ou mobilidade do usudrio (como obesos,
andes, cadeirantes, pessoas com carrinhos de bebé
ou bengalas e andadores). Assim, deve acomodar va-
riagbes ergondmicas, oferecendo condi¢des de ma-
nuseio e contato para usudrios com as mais variadas

dificuldades de manipulagdo, toque e pegada.

A partir dos principios do Desenho Universal, que
promovem um acesso de fato universal a produtos,
sistemas e ambientes, é possivel afirmar que os proje-
tos de calgadas devem contemplar todas as diretrizes
apontadas, ja que pelas calgadas trafegam os tipos
mais variados de pessoas com os mais diversos graus

de mobilidade.
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Figura 32: llustragao de ambiente urbano segun-
do as diretrizes do Desenho Universal
Fonte: TRANI(2010)

Carletto & Gambiaghi (2008, p. 20) defendem a idéia de
que as calcadas devem oferecer boas condicbes de trafe-
gabilidade, manutencgdo facil e qualidade urbana, e citam o
Decreto Municipal 45.904 de Sdo Paulo que estabelece pa-
drdes de acessibilidade e seguranca para as calcadas da cida-
de, que resultou no, ja citado, Programa Passeio Livre (Cap.
3.2). E ainda exemplificam a iniciativa da vereadora paulistana
Mara Gabrilli, autora da lei 14.675 de 2008 que “esta transfor-
mando o sonho das calgadas acessiveis em realidade”.

(CARLETTO & GAMBIAGHI, 2008, p. 21.)

Trani (2010, p. 74) argumenta que um ambiente urbano, com a
pretensdo de ser considerado universal, deve atender a todos os
usuarios para que cheguem a todos os lugares da cidade, possam

entrar em todos os edificios pablicos e privados e que utilizem todas

as instalagoes publicas e privadas dos espagos de uso publico. Assim

a aplicagao desses requisitos possibilitara ao usudrio ter mobilidade,

acessibilidade e pleno uso da cidade, contemplando aspectos como

seguranga, conforto, direito de acesso e desempenho na boa fruicdo, deslocamento e usufruto dos espagos. A
Figura 32 ilustra um ambiente urbano com calcamento nos moldes do Desenho Universal.

Os programas de urbanizagao de calgadas aqui apresentados ja seguem os principios do Desenho Universal e,

também como ja descrito anteriormente, apresentam os pavers intertravados como uma das solug¢ées de produ-

tos de pavimentagdo que atendem as normalizagdes e projetos.



1€ - Pisos intertrauados

As pecas pré-moldadas de concreto surgiram apés a
22 Guerra Mundial durante a reconstrucdo da Europa,
como alternativa aos blocos de argila utilizados ante-
riormente. No Brasil, a técnica de pavimentagdo com
blocos cimenticios surge nos anos 70, ainda bastan-
te incipiente e muitas vezes sem obedecer a critérios
técnicos minimos. (HALLACK, 2001, p. 25)

Cruz (2003) ratifica essa colocacdo e descreve uma
evolucdo da pavimentacdo desde os tijolos de argila
da Mesopotamia de 5.000 anos atras. Relata que no
Brasil, o uso de pavimentagado iniciou-se por blocos
com os pavimentos de paralelepipedos e os calca-
mentos do tipo pé-de-moleque (a exemplo da cida-
de de Paraty no estado do Rio de Janeiro) a partir de
1600. Evoluiu para os blocos de tijolos de madeira,
no inicio do século XIX, que objetivavam diminuir o
nivel de ruido do atrito das rodas de ferro das carru-
agens e, posteriormente, para o uso das pecas pré-
-moldadas de concreto que, como ja dito, passaram a
ser desenvolvidas no Brasil a partir da década de 70.
Atualmente o emprego desse tipo de pavimentagao
encontra nos programas de urbanizagdo, decretos e
leis, como grandes aliados de incentivo ao uso desse
tipo de material em areas de passeios piblicos (como
ja ressaltado no capitulo anterior).

Fioriti et al. (2007, p. 44) sustenta essa afirmagdo con-

firmando que a utilizagdo com blocos pré-moldados
de concreto cresce no mundo todo, porque ofere-
cem materiais alternativos e ainda equilibrio entre
o0s aspectos ambientais, tecnolégicos e econémicos.
Somando-se a isso, Piorotti (1985, apud FIORITI et al.
2007, p.44), relata que a vida util do pavimento inter-
travado pode ser de até 25 anos, desde que existam
projetos apropriados para a sub-base, além de blo-
cos de concreto de boa qualidade e que estes estejam
muito bem assentados.

Como visto, os blocos intertravados ou pavers, pos-
suem uma vida Util bastante consideravel, mas além
dessa caracteristica outros fatores de desempenho
pesam a favor do uso desse tipo de produto em vias
publicas.

Hallack (2001, p. 25) descreve essas caracteristicas
como: qualidades estéticas, versatilidade do material,
facilidade de estocagem e ainda destaca outras carac-
teristicas importantes dos blocos intertravados:

- permitem o uso imediato do pavimento logo apds
seu assentamento;

- possuem capacidade para manter a sequéncia do
pavimento mesmo quando sujeitos a acomodagoes
do subleito;

- possibilitam facil reparagao, facilidade de acesso as
instalagdes subterraneas sem marcas aparentes, reu-
tilizacdo das pegas, facil execugdo, alta resisténcia a
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3 - Nome dado pelo construtor inglés Joseph As-
pdin a um po formado de pedras calcarias e argilas,
que apos secar tornava-se dura como rochas e que
ndo se dissolvia em agua. A mistura foi patenteada
em 1824 com o nome de Cimento Portland em
homenagem a ilha britanica de Portland. ABCP (As-
sociacao Brasileira de Cimento Portland) Disponivel
em: <http://www.abcp.com.br/conteudo/?p=88>
Acesso em: 25 de abril de 2010.

abrasdo, resisténcia ao ataque de 6leos e combusti-
veis, baixa manutencao;

- ndo ha exigéncia de mao-de-obra e/ou equipamen-
tos especiais, facilidade na incorporagdo de sinaliza-
¢ao horizontal em fungdo das pecas coloridas;

- apresentam menor absor¢do da luz solar, além de
ser o pavimento mais permeavel, o que proporciona a
microdrenagem das dguas pluviais.

Todas as caracteristicas relatadas acima sdo conside-
radas para pisos intertravados compostos de material
cimenticio, ou mais especificamente o cimento do
tipo CP (Cimento Portland)?.

Existem varias tipologias de blocos intertravados do
tipo CP, considerando sua forma e cor, a ABCP (2009,

p. 12) aponta trés tipos diferentes:

- Tipo 1: pecas de formas retangulares, com
dimensdes aproximadas de 20 cm de com-
primento e 10 cm de largura, sendo que suas
laterais podem ser retas, curvilineas ou poli-
édricas. Possui facilidade na produgdo e no
assentamento e proporciona facilidade na
criagcdo de detalhes dos pavimentos.

- Tipo 2: em geral, as pecas possuem o formato
de “1”, sendo assentadas sempre em fileiras.
Usualmente, suas dimensdoes de 20cm de
comprimento e 10 cm de largura.

- Tipo 3: em fungdo de seu peso e tamanho, os
blocos do “tipo 3” ndo podem ser apanhados
com uma Unica mao. Suas dimensdes aproxi-
madas sdo de 20cm x 20cm.

A Figura 33 demonstra as trés tipologias de blocos in-

tertravados.

Figura 33: Tipologias de blocos intertravados tipo CP
Fonte: ABCP — Manual de pavimento intertravado: passeio publi-

co, (2009)

Os blocos intertravados para passeios, além dos for-
matos variados que possibilitam uma diversidade de
paginagdes, variam também suas espessuras, que sao
definidas em fungdo do local de uso e consequente-
mente as cargas geradas sobre eles (Kg/m?). Medei-
ros (2008, p. 2) afirma que “os pavers sdo produzidos

para atingir alta resisténcia a compressdo (35 MPa a
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Resisténcia 35 MPa

Resisténcia 35 MPa

Espessura | Peso Aplicacao Espessura | Peso Aplicacao
(kg/m?) (kg/m?)

6cm 120kg - Tréfego leve - - -
(pedestres e
automdveis)
- Calcadase
ruas internas de
condominios

8cm 162 kg - Trdfego médio | 8.cm 175kg - Trafego médio
(caminhdes de (caminhdes de
até trés eixos) até trés eixos)
- Leito carrocdvel - Leito carrogdvel

10cm 202,50kg | - Trdfegopesado | 10.cm 215kg - Tréfego pesado
(carretas e veicu- (carretas e veicu-
los especiais) los especiais)
- Patios de - Pdtios de
descarga, postos descarga, postos
de gasolina e de gasolina e
terminais por- terminais por-
tudrios tudrios

Tabela 2

Fonte: Revista Equipe de Obra.
MEDEIROS (2008)

4 - Constituido de solo natural ou proveniente de

troca de solo. Deve ser compactado em camadas

de aproximadamente 15 cm, o que depende das
condicbées locais. (ABCP, 2009, p. 18)

5 - Camada constituida de material granular com

10 cm de espessura que deve ser compactada apos
a finalizacao do subleito.

50 MPa), igual ou maior que das estruturas dos edifi-
cios”. Complementa que, ao projetar o piso, o arqui-
teto ou engenheiro determina qual o tamanho mais
adequado a se usar, especificando também as espes-
suras de subleito* e base’. Cruz (2003, p. 11) ressalta
que a camada correspondente a base é o elemento es-
trutural que recebe as tensdes distribuidas pela cama-
da de revestimento. A base tem como funcdo proteger
estruturalmente o subleito das cargas externas, evitando
alteragdes permanentes em sua forma e, por conseqiién-
cia, acelerar o processo de deterioragdo do pavimento.
Esse conjunto permitird que a pavimentagao nao
afunde, ndo quebre e suporte as cargas. A Tabela 2
demonstra a relagdo das espessuras em fungdo das
cargas maximas suportadas para cada bloco e as in-

dicacdes e uso.

O processo de assentamento das pegas, garante a
esse tipo de pavimentacdo uma de suas caracteristicas
mais importantes, o intertravamento. A ABCP (2009,

p. 10) define intertravamento como:

A capacidade que os blocos adquirem de re-
sistir a movimentos de deslocamento indivi-
dual, seja ele vertical, horizontal ou de rota-

¢ao em relagdo a seus vizinhos. [...] Para que

se consiga o intertravamento duas condigoes
sdo indispensaveis: contencao lateral e junta

preenchida com areia.

Dessa maneira, o intertravamento acontece em fun-
¢do de um sistema de assentamento das pegas, e para
que ele ocorra, todo esse sistema deve estar integrado
de maneira eficiente. Existem trés formas de intertra-
vamento que permitem que os blocos resistam aos
movimentos de deslocamento. Knapton (1996, apud
CRUZ, 2003, p. 12-13) descreve os funcionamentos
do intertravamento como:

- Intertravamento horizontal é a incapacidade
de deslocamento horizontal de uma peca em
relacdo as pecas vizinhas, em todo tipo de
arranjo de assentamento. O formato e arranjo
de assentamento das pecgas sobre a camada
de areia, esta diretamente relacionado a esse
fendmeno, contribuindo na distribuicao dos
esforcos de cisalhamento horizontal sob a
atuagdo do trafego, especialmente em dare-
as de frenagem e aceleragdo. O responsavel
pelo adequado intertravamento horizontal é
o preenchimento das juntas entre as pegas,
que deve ser fina e bem compactada. Na Fi-
gura 34 é possivel observar o deslocamento
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Figura 34: Exemplo de des-
locamento horizontal
Fonte: llustragdo do autor

Figura 35: Modelos de pecas que pro-
porcionam o intertravamento vertical

Fonte: CRUZ (2003, p. 20)

v
s

Figura 36: Exemplo de
deslocamento vertical
Fonte: llustracdo do autor

ocasionado em funcao da falta do intertrava-

mento horizontal.

Intertravamento vertical € a restricdo das pe-
¢as ao movimento vertical em relagdo as pe-
gas vizinhas. Esse tipo de intertravamento é
obtido através dos esforcos de tensdo tangen-
cial absorvidos pelo rejuntamento de areia
entre as pecas e a capacidade estrutural das
camadas inferiores do pavimento, utilizando
pecas especiais com formatos e encaixes re-
entrantes. Dessa forma, quando houver uma
carga vertical sobre a peca existe um contato
do tipo macho-fémea distribuindo os esfor-
¢os para as pegas vizinhas. Existe também o
tipo de intertravamento vertical que indepen-
de do formato das pegas. Este ocorre em fun-
¢do da malha de juntas formadas pelos graos
de areia bem compactados lateralmente e a
estabilidade estrutural do colchdo de areia
compactado e confinado. A Figura 35 exem-
plifica os tipos de pecas que proporcionam
esse tipo de intertravamento e a Figura 36

ilustra como ocorrem as tensdes tangenciais.
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Figura 37: Exemplo de deslocamento giratdrio
Fonte: Illustracao do autor

- Intertravamento rotacional ou giratério é a
restricdo da capacidade da peca girar em
relagdo ao seu préprio eixo em qualquer di-
recao. Esse fendmeno ocorre, geralmente,
em fung¢do do tipo e freqiéncia do trifego,
especialmente em dareas de frenagem, acele-
ragdo e tensdes radiais de pneus (curvas). O
intertravamento rotacional é conseguido pela
espessura das juntas entre as pegas e conse-
quente confinamento oferecido pelas pecas
vizinhas, bem como o tipo e qualidade de
areia utilizado no rejuntamento. A Figura 37
ilustra o que acontece com o pavimento sem
o intertravamento giratério.

O desempenho da pavimentacdo que se utiliza de um
sistema intertravado variard em fungdo das condi¢oes
de cada um dos componentes constituintes desse sis-
tema. Hallack (2001, p. 25-26) conclui que € o inter-
travamento que confere resisténcia a estes pavimentos
diferenciando-os dos demais e que um bom intertra-
vamento atribui aos blocos de concreto a capacida-
de de transmitir as cargas superficiais aplicadas em
pequenas areas. Afirma ainda que a propriedade de
distribuicao de cargas vai melhorando com o uso do
pavimento, ou seja, em fungao do tempo é produzi-
do, progressivamente, um estado de travamento total,

onde a camada de rolamento passa a adquirir maior
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rigidez e os blocos deixam de constituir meramente a
camada de rolamento e se transformam numa cama-
da estrutural. A Figura 38 demonstra quais sdo os ele-
mentos que constituem a pavimentagdo para blocos
intertravados. A ABCP (2009, p. 18) descreve-os como
sendo: subleito, base, camada de assentamento e ca-
mada de revestimento. A camada de assentamento
é “composta por material granular, com distribuicao
granulométrica definida, que tem a func¢do de aco-
modar as pegas de concreto, proporcionando corre-
to nivelamento do pavimento, permitindo variagoes
na espessura das pecas”. A camada de revestimento é
“composta pelas pegas de concreto e material de rejun-
tamento, e que recebe diretamente a acao de rolamento
dos veiculos, trafego de pedestres ou suporte de cargas.”
Outro fator que contribui para o intertravamento é o
projeto de paginagao dos blocos no assentamento. As
paginagdes variam de acordo com as cores e o forma-
to das pecas e, evidentemente, um ou outro formato
permite uma variagdo maior de modulacées. Medei-
ros (2008, p. 3) afirma que em uma via de rolamento
onde se trafegam automéveis, caminhdes ou carretas,
é recomendavel que os blocos sejam assentados no
formato “espinha de peixe” a 90° ou 45° em relagao
ao sentido do trafego. Esse formato de paginagao é

ilustrado na Figura 39. Na figura 40 encontram-se ou-

tras formas de paginagdo com pavers intertravados.

Figura 38: Sistema de assentamento para
blocos intertravados.
Fonte: ABCP, 2009, p. 18

Figura 39: Paginacao em
“espinha de peixe”.

Fonte: ABCP, 2009, capa.

Figura 40
MEDEIROS (2010)
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Figura 41: Tipos de Pisograma
Fonte: CRUZ (2003, p. 18)

6 - Empresa especializada em produtos de concreto
assinados por John August.

Disponivel em: < http://www.geckostone.com>
Acesso em 30 de abril de 2010.

7 - Maurits Cornelis Escher. Artista grafico holandés,
famoso por suas estruturas e modulagées gréficas.
Disponivel em: <http://www.mcescher.com>
Acesso em 30 de abril de 2010.

Além dos formatos tradicionais ja mencionados, exis-
tem outros tipos de pegas pré-moldadas. Cruz (2003,
p. 17) descreve as pecas tipo grelha, que sdo destina-
das para uso em areas gramadas, mas nao possuem
nenhum tipo de intertravamento. Isso porque nido ha
contengdes laterais no assentamento que garantam
o intertravamento das pegas, apesar de seu formato
contribuir nos encaixes. Suas principais caracteristi-
cas sdo a alta permeabilidade de dguas pluviais e a
protecdo de areas gramadas, como ilustrado na Figura
41. Um outro exemplo interessante de modulagao de
pecas intertravadas € a linha de moldes da Gecko Sto-
ne® que, de forma criativa, cria padrées e modulagdes
inusitadas com referéncia clara as obras de Escher” .
A Figura 42 ilustra pavimentagdes feitas a partir dos
moldes da Gecko Stone.

Os formatos e paginagdes dos pavimentos intertrava-
dos agregam valores estéticos inegdveis em funcao dos
mdltiplos formatos e possibilidades de paginagdo. No
entanto, nao ha um consenso na influéncia dos forma-
tos das pegas no desempenho do sistema de pavimen-
tacdo intertravado. Para Knapton & Cook (1992, apud.
MULLER, 2005, p.22) o formato dos blocos pré-mol-
dados de concreto nao influenciam significativamente
no desempenho e mecanismo funcional dos pavimen-
tos. Hallack (2001, p. 26-27) pondera, no entanto, que

o formato das pegas influem no desempenho do pa-

vimento e a escolha do tipo de bloco deve levar em
consideracao a melhor capacidade de distribuicao de
tensdes e a facilidade de assentamento.

Em razao de tais afirmagoes divergentes quanto a influ-
éncia do formato do bloco no intertravemento, o que
se levard em conta para a fundamentagao pratica dessa
pesquisa, é a definicdo dada pelo programa Passeio Li-
vre para pisos intertravados: “pavimento de blocos de
concreto pré-fabricados, assentados sobre colchdo de
areia, travados através de contengdo lateral e por atrito
entre as pecas” (afirmacao ja transcrita na pagina 17).
Nesse sentido, sdo relevantes para o intertravamento
tanto a contencdo lateral da pavimentagao quanto o
formato. Assim, quanto mais encaixes os blocos obtive-
rem maior € a propensao ao intertravemento.

A capacidade de intertravar, sobretudo, verticalmen-
te, pode ser definida pelo desenho do bloco e a es-
pessura do paver influencia na determinacao de carga
suportada. Tendo em vista estes apontamentos, serdo
levados em conta nesta pesquisa os formatos que mais
se adequem a paisagem urbana, com caracteristicas
estéticas fundamentadas em principios de modulagao
e que auxiliem na capacidade de intertravamento do
pavimento.

A proposta do préximo capitulo € investigar formas e
modelos apropriados as caracteristicas exigidas para

um pavimento intertravado conformado por extrusao.
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Figura 42: Modelos de pisos intertra-
vados da Geckostone
Fonte: http://www.geckostone.com
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Criando modulos e
malnas geometricas

ﬁp(’)s a apresentagao da investigagdo a respeito dos passeios plblicos e do processo de intertravamento, é
necessario apresentar propostas de pavimentagao para calcadas que busquem novas formas e estruturas de

produtos intertravados.

Para a criagdo de médulos e malhas geométricas optou-se por um processo de pesquisa que pudesse gerar
estruturas poligonais diversas, possibilitando a pavimentagdo por blocos cerdmicos para piso. Este processo de
pesquisa foi caracterizado como uma pesquisa descritiva.

Tal investigacao foi aplicada junto aos alunos matriculados na disciplina de Modelos Il — Ceramicos e Compési-
tos, do Curso de Design de Produto da Faculdade de Administracdo e Artes de Limeira, disciplina da qual o pes-
quisador é docente. No ANEXO | desta pesquisa encontram-se o plano de aula, a lista dos alunos matriculados
e o comprovante de docéncia do pesquisador nessa disciplina.

O objetivo dessa investigacdo foi unir o ensino do design a pratica laboral do designer na criagao de produtos para
a industria de ceramica vermelha. Ressalta-se que os resultados obtidos complementam esta pesquisa na formu-
lagdo de estruturas geométricas que fossem tecnicamente vidveis a producdo de blocos intertravados para pisos.
Neste capitulo sera descrito o processo metodolégico utilizado em sala de aula e os resultados gerados a partir
dos conceitos geométricos e das referéncias visuais apresentadas, bem como varidveis do ponto de vista da pro-

ducdo de blocos intertravados que interferem diretamente na criagdo de médulos geométricos.
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1l = Procedimentos de pesquisa

Em funcao do seu objetivo o modelo de pesquisa exe-
cutado com os alunos foi classificado como pesquisa
descritiva. Para Andrade (2002), a pesquisa descritiva
preocupa-se em observar fatos, registrando-os, anali-
sando-os, classificando-os e interpretando-os, sendo
que o pesquisador ndo interfere neles. Dessa maneira
o corpus de investigacdo é estudado mas ndo manipu-
lado pelo pesquisador. Trivifios (1987) complementa,
afirmando que o estudo descritivo exige do pesqui-
sador uma delimitagdo precisa de técnicas, métodos,
modelos e teorias que orientardo a coleta e interpre-

tacdo dos dados.

11l - Plane jamento em sala de aula
A pesquisa foi aplicada em 20 alunos regularmente
matriculados, dos quais 17 participaram da pesquisa.
Para o atendimento desse trabalho alguns pré-requisi-
tos foram passados aos alunos:
1° - Conceituagao do tema — definicdo de paver ce-
ramico, contextualizacdo da situacao das calcadas e
justificativa para se repensar um novo produto para os
passeios publicos, principais vantagens desse tipo de
produto e principais aplicagdes no uso;

2° - Conceitos e limitagdes técnicas — foram apresen-

tados aos alunos as referéncias estéticas que nortea-
riam o trabalho, definicdo de alguns conceitos e as
limitagOes técnicas que influenciaram a obtencao da
forma.

3° - Definicao de formatacao e prazos de entrega — fi-
nalizando essa primeira fase foram definidas as datas
de entrega dos trabalhos (que ocorreram no 1° bimes-
tre letivo do 1° semestre de 2010) e a formatacdo dos
trabalhos que deveriam conter: planificagdo da malha
geométrica, desenho técnico do médulo geométrico

e aplicacdo numa pavimentagao plana.

Em seguida serdo apresentadas as etapas de desenvol-

vimento do trabalho elaborado com os alunos:

A — Contextualizacao

A primeira etapa desse processo foi contextualizar
os alunos sobre a necessidade de se repensar pavi-
mentagbes para calgadas e passeios publicos, infor-
mando conceitos importantes como calgada, passeio
publico, intertravamento, design ceramico e ainda, a
industria de ceramica vermelha, principais p6los pro-
dutores, principais produtos e seu contexto atual em
termos produtivos e os atuais desafios dessa inddstria.

O importante era fazer com que os alunos de Design
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de Produto pudessem visualizar um novo cenéario de
atuacao envolvendo materiais ceramicos para cons-
trucao.

Ainda nessa etapa foi demonstrado o estado atual das
calgadas e os produtos mais utilizados atualmente,
especialmente os pavers intertravados cimenticios,
apresentando suas principais caracteristicas, desem-
penho, aplicagdes, sistema de assentamento e as van-
tagens técnicas e ambientais.

Como os alunos sao oriundos de variadas cidades no
entorno de Limeira (cidade onde esta sediado o curso
de Design), houve uma troca de experiéncias, onde
puderam expressar realidades distintas sobre o uso
das calgadas, o que enriqueceu a contextualizagdo

do tema.

B - Proposicao e conceituacao preliminar

Ap6s contextualiza-los, houve a proposicao do traba-
lho: “Desenvolvimento de médulos e malhas geomé-
tricas para desenvolvimento de blocos intertravados
cerdmicos”. Mesmo depois de toda contextualizagao
apresentada anteriormente, ainda havia muitas duvi-
das sobre o produto e o desenvolvimento do trabalho.

Sanadas as ddvidas, foram apresentados os principais

conceitos que norteariam o desenvolvimento das pro-
postas. Como estratégia, antes de até-los aos concei-
tos geométricos, que muitas vezes tornam os alunos
refratdrios a continuidade da proposta, uma vez que
a disciplina pressupde uma metodologia mais prati-
ca, primeiramente foram apresentados somente re-
feréncias visuais que mais tarde foram devidamente
conceituadas. Como exemplos, que posteriormente
trariam os principais conceitos geométricos, foram
apresentados aos alunos alguns trabalhos da segun-
da fase de Maurits C. Escher (Figura 43) que, segun-
do Barbosa (1993, p. 109), criam distanciamento do
mundo fisico. Utilizando-se da propria imaginacao
e visdo detalhista, Escher busca regularidade produ-
zindo diversas composi¢des com base nas estruturas
geométricas.

Também foram apresentados alguns dos trabalhos de
Vital M. T. Pessoa de Melo (Figura 44) que adotou o
trapézio como forma basica para criar o que ele cha-
ma de “tramas” (MELO, 1989). A demonstracao des-
sas imagens serviu para apontar mdltiplas possibilida-

des para a pavimentacao de dreas como as calcadas.
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Figura 43 — Obras de M.C. Escher
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Figura 44: Exemplo de ilustracao do livro “Tramas”

(MELO, 1989)
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C - Conceitos e desenvolvimento das estruturas
A partir das referéncias visuais apresentadas aos alu-
nos, alguns conceitos geométricos foram devidamen-
te elucidados. Nessa etapa foi necessario criar um
vinculo entre as referéncias apresentadas e nelas ela-
borar os conceitos que os norteariam no desenvolvi-

mento de suas préprias estruturas.

- Médulos e malhas

O primeiro conceito definido aos alunos foi o
conceito de médulo. Wong (1998, p. 246) define
modulo como sendo a menor forma ou unidade
com ou sem variagdes que repetida produz uma

forma maior. Ele também chama os médulos de

“unidades de forma”. Quanto a esse conceito,
como de era de se esperar, os alunos demonstra-
ram certo conhecimento, identificando nas refe-
réncias visuais quais seriam os médulos corres-
pondentes. Foi necessario salientar a eles que € a
partir do médulo que as estruturas mais comple-
xas sdo geradas, por isso um estudo detalhado do
modulo é bastante recomendado.

Para auxiliar os alunos na geragdo dos médulos
foi sugerido dois processos manuais. Antes de
passarem para o ambiente digital, era imprescin-
divel que eles gerassem estruturas manualmente.
Os processos manuais consistiam em uma folha

quadriculada, papel colorido e tesoura, onde eles

deveriam, no papel, gerar formas e depois recor-
ta-los e testar os encaixes para corregdes. O papel
quadriculado nada mais é que uma malha plana
regular quadrada. Sa (1982, p. 12) define malha
como sendo um espaco aberto entre os nds, sen-
do que os nés situados num plano se interligam
por segmentos de reta e os espagos abertos entre
eles tomam a forma de poligonos planos “cujos
vértices sdo os préprios n6s da malha”.

Sa (1982) apresenta dois tipos de malhas, as re-
gulares e as semi-regulares. As malhas regulares
sdo a malha quadrada, malha triangular e malha
hexagonal (Figura 45), formadas por apenas um

tipo de poligono regular.

Figura 45: Malhas regulares compostas por quadrados, hexdgonos regulares e triangulos

44



Figura 47 — Exemplos de poliminé
(BARBOSA, 1993)

Figura 46 — Malha semi-regular composta por

quadrados, hexdgonos regulares e tridngulos.

Para S& (1982, p. 14):
“... qualquer tipo de malha plana pode ser
modificada, seja deformando as dimensées
em uma das dire¢6es ou em ambas, seja mo-

dificando o angulo formado, com isso origi-

nam-se novas malhas regulares”.
Ja as malhas semi-regulares, sao formadas por com-
binagdes de poligonos regulares em torno de um né
(ponto de encontro dos vértices dos poligonos), como
ilustrado na figura 46.
As malhas semi-regulares podem ainda ser simples,
duplas e triplas. Sa (1982, p. 28) classifica as malhas
semi-regulares como aquelas que “tém por nés os
centros dos poligonos definidos pelas malhas semi-
-regulares”, concluindo que as malhas regulares sao
duais de si mesmas.
A malha quadrada utilizada no processo de obtengao
de médulos foi descrita por Barbosa (1993, p.82),
como “descobrindo poliminés”. Um poligono é um
n-mind, “se e somente se, é composto de ‘n’ qua-
drados congruentes conectados pelo menos por um
lado” (BARBOSA, 1993, p. 83). A figura 47 ilustra
como a malha geométrica auxilia a obtengao de mé-
dulos denominados por Barbosa (1993) como polimi-
nos, o que colaborou com os alunos no exercicio de

se conseguir os primeiros moédulos e malhas planas.
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Figura 48 — Janelas do Paldcio de Alhambra - Granada, Espanha.

A obtencdo de poliminés foi bastante produtiva aos
alunos, uma vez que “os poliminés conectam qua-
drados. Entdo, nada mais ébvio que se possam co-
nectar também triangulos equildteros ou hexagonos
regulares e fazer estudos analogos” (BARBOSA, 1993,
p. 96). Dessa maneira os alunos ndo se ativeram so-
mente em gerar quadrados na malha quadrada, mas

geraram outras formas poligonais.

- Pavimentacao

Outras referéncias apresentadas e discutidas e
que possibilitaram a exploracdo de um novo
conceito foram os padrées dos mosaicos do cas-
telo de Alhambra na Espanha.

Barbosa (1993, p. 2) destaca o palacio de
Alhambra (Figura 48), em Granada (Espanha),
como o mais famoso legado deixado pelos mou-
ros, que no ano de 712 iniciaram um processo
de invasdo e dominacao da Peninsula Ibérica.
A expulsdo definitiva desses povos s6 ocorreria
no século XIV, mas até 14 influenciariam profun-
damente a arquitetura, sobretudo na Espanha,
com construgdes que apresentavam varios pa-
drdes de simetria. Speiser (1958, apud Barbo-
sa, 1993, p.2) considerou esses padrdes um dos

maiores feitos matemdticos dos tempos antigos.

46



Figura 49 — Seqtiéncia de poligonos em
justaposicdo formando uma pavimentagao
parcial do plano (BARBOSA, 1993, p. 3)

Para Barbosa (1993) esse conjunto de mosaicos dis-
postos é chamado de pavimentacdo. Considerando
no plano um poligono (quadrados, hexagonos, trian-
gulos etc) e a eles se justapde outros poligonos su-
cessivamente, sem que haja superposi¢do ou ocorra
vazios (Figura 49), e a cada vez que se acrescenta
um novo poligono, forma-se uma nova fronteira, am-
pliando a anterior, obtém-se entdo uma pavimentagao
parcial do plano, ou seja, pavimentou-se uma regido
poligonal simples fechada.

Foi importante salientar aos alunos que € esse o tipo
de pavimentagdo utilizado nos padrées de revesti-
mento para pisos e calcadas e que também geram ma-
lhas planas. Barbosa (1993, p.3) conceitua que “um
conjunto de poligonos é uma pavimentagdo parcial
do plano se, e s6 se, o conjunto de poligonos cobre
sem cruzamentos uma regido poligonal simples fe-
chada do plano”. Conclui que acrescentando poligo-
nos indefinidamente, aumentando assim a superficie,
sem deixar vazios e sem cruzamentos, tem-se uma
pavimentacao do plano.

Os primeiros conceitos apresentados aos alunos par-
tiram das unidades que formardo a pavimentagdo — o
moédulo, a malha geométrica e os conceitos de sime-
tria reflexional, simetria rotacional e simetria transla-

cional abordadas a seguir.
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50.1

50.2

Figura 50: Simetria Reflexional exemplificada
na ilustracao de Melo (1989) - 50.1 o médulo e
50.2 o resultado da simetria.

- Simetria
Outro conceito aplicado aos estudos realizados pelos
alunos foi o conceito de simetria. Weyl (apud Barbosa,
1993, p. 36) assim define simetria, “como largo ou es-
treito, como vocé pode definir seu significado, € uma
idéia pela qual o homem através dos tempos tenta com-
preender e criar ordem, beleza e perfeicdo”. O conceito
classico de simetria remete a beleza, as formas perfeitas.
Como forma de ilustrar e conceituar trés dos tipos de
simetria existentes, foram apresentados exemplos das

estruturas de Melo (1989).

e Simetria Reflexional

E a mais cldssica das simetrias, Barbosa
(1993) também a chama de simetria axial. A simetria
reflexional faz com que o médulo conserve as mes-
mas caracteristicas de seu par, como se houvesse um
plano imaginario reproduzindo uma imagem idénti-
ca. Considerando “P” o médulo (Figura 50.1), temos
identificado na Figura 50.2 um exemplo de simetria
reflexional aplicada sobre o médulo “P”. No caso
dos pavers intertravados é importante salientar que os
modulos simétricos em reflexao, serdo pegas distintas
entre si, a excegao se a pega for utilizada em frente
e verso. Portanto, no projeto, caso esse recurso seja
utilizado numa pavimentacdo, é necessario prever o

uso de dois produtos distintos.
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e Simetria rotacional

Munari (1997, p. 170), revela que a
rotagdo se da quando se tem um centro de rotagao e
a forma gira em torno desse eixo que pode ser interior
ou exterior a ela. Na figura 51 temos a estrutura de
Melo (1989) onde considerou-se “P” (figura 51.1) um
dos médulos da pavimentacao e “O” o eixo, aplican-
do a rotacdo a direita forma-se um angulo de 360°

sobre o eixo “O”. (Figura 51.2)
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e Simetria translacional

Para Barbosa (1993, p. 47) a simetria
de translagdo ou translacional se da quando a uma
figura aplica-se uma operacao de deslocamento com
distancia e direcao determinadas. A definicao de Mu-
nari (1997, p. 170) complementa, definindo transla-
¢do como “a repeticdo de uma forma ao longo de
uma linha que pode ser reta ou curva ou de outra
natureza”. A figura 52 ilustra na estrutura de Melo
(1989) um exemplo de simetria por translagdo onde
considerou “P” (figura 52.1) o médulo formado por
4 trapézios. Aplicando uma distancia e um desloca-
mento no médulo “P” onde as arestas se justapoe
forma-se a simetria por translagdo ou translacional

(figura 52.2).
- Repeticao
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Outro conceito aplicado aos alunos foi o definido por

Wong (1998, p. 51) como repeticao:
Se usarmos a mesma forma mais de uma vez
em um desenho, nGs a usamos em repeticao.
A repeticao constitui o método mais simples
em desenho. Colunas e janelas em arquite-
tura, os pés em uma pega de mobiliario, o
padrao nos tecidos, ladrilhos no piso consti-

tuem exemplos 6bvios de repeticao.
Wong (1998, p. 51) além de afirmar que a “repeti-
¢do de unidades geralmente transmite uma sensagao
imediata de harmonia”, apresenta variagdes nos tipos
de repeticao, em fungdo do formato, tamanho, cor,
textura, direcdo, posicdo, espaco e gravidade.
Em se tratando da repeticdo definida por Wong, o
que se levou em conta nesse trabalho foram as “com-
posicoes com repeticao”. Para Wong (1998, p. 198)
“formas singulares, plurais ou compostas podem ser
aplicadas como unidades ou superunidades de forma
em repeticdo dentro de uma moldura de referéncia
definida”. Formas singulares sdo representacdes de
desenhos, ou esbogos que criam uma unidade re-
presentativa de uma forma conhecida estabelecendo
uma comunicagdo visual, podendo ser formada por
um plano chapado (figura 53), planos que exibem de-

talhes (figura 54), linhas (figura 55), combinagdo de

linhas e planos (figura 56) ou um formato texturizado

(figura 57).

A disposicao dessas formas pode estabelecer uma

composicdo, chamada por Wong (1998, p. 198) de
“composigao formal”, onde todos os elementos estao
dispostos e organizados em alguma ordem matema-
tica.

Como ja dito a repeticdo envolve a reproducdo do
mesmo desenho, mas também envolve a colocacao
de “formatos a intervalos que podem ser determina-
dos por linhas que formam uma malha estrutural invi-
sivel” (WONG, 1998, p. 198).

Esses conceitos devem ser levados em consideragcao
quando desenvolvidos poligonos que se destinardo
a obtencdo de uma pavimentagio plana, onde nao
s6 a forma do desenho é importante, mas também as
linhas que se formardo em fungdo da repeticdo dessa
estrutura geométrica. Ainda mais, em se tratando de
desenhos que reforcem o carater do intertravamento
num bloco para piso, os conceitos de repeticdo da
forma poligonal devem ser observados.

Alguns tipos de composi¢cdes com repeticao nas for-
mas singulares, plurais e compostas sdo apresentados
por Wong (1998, p. 1998 — 202) como “Seqliéncia em
dois sentidos”, que seria a composicao mais simples
que envolve a disposicdo das unidades em dois senti-
dos, formando fileiras que podem se estender na verti-
cal, horizontal ou qualquer angulo determinado, nao

necessariamente formando fileiras retas (figura 58).
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Figura 58
Fonte: Wong (1998)

Figura 59
Fonte: Wong (1998)

Figura 60
Fonte: Wong (1998)

“Sequiéncia em quatro sentidos”, quando as fileiras de
unidades de forma repetem-se regularmente, criando
um desenho decorado por padrées (figura 59). E a
“seqliéncia em 6 sentidos”, onde uma malha estru-
tural pode compreender tridngulos a fim de orientar
a colocagdo de unidades de forma, produzindo uma
seqiiéncia em 6 sentidos, criando grupos formatados
como tridngulos ou hexagonos (figura 60).

Essas seqiiéncias citadas por Wucius Wong sdo bas-
tante encontradas nas estruturas geométricas de mui-

tas obras de Maurits Cornelis Escher.

- Escher e malhas deformadas
Barison (2005) afirma que uma malha pode
ser deformada, sendo que esta deformagao
pode ser em relagao as dimensdes em uma
das diregoes, ou em ambas, podendo ser
modificada também em relacdo ao angulo
formado. As deformagdes podem ainda ser
por equivaléncia de area. Por exemplo, um
quadrado é equivalente a uma outra estru-
tura desde que se mantenha a mesma drea
em ambos. A modificagdo da estrutura pode
ocorrer por acréscimo ou retirada de partes.

A figura 61 ilustra um exemplo de equivalén-

cia de area onde a area de A é igual a drea

de B.

Figura 61: Area de A é igual a drea de B

A deformagdo de um moédulo numa malha
geométrica origina novas malhas, como as
diversas criacoes de Maurits Cornelis Escher
(1898-1972) que utilizou com grande com-
peténcia as malhas deformadas, valendo-se
de padrdes por equivaléncia e criando mo-

saicos intrigantes.

Barbosa (1993, p. 110) apresenta estudos de algumas
obras de Escher da segunda fase (a partir de 1937), de-
monstrando a partir das repeti¢cdes das figuras o apro-
veitamento que Escher fazia com quadrados, parale-
logramos, hexagonos e triangulos. Na seqiiéncia sdo
ilustrados alguns esbogos de obras de Escher com as

observacdes feitas por Barbosa (1993, p. 110 - 111).

Na figura 62 € possivel verificar o emprego de uma pa-

52



Figura 63 — Fonte (www.mcescher.com)

Figura 62 — Fonte (www.mcescher.com)

Figura 64
Fonte (www.mcescher.com)

vimentacdo com paralelogramos. Nota-se que o uso dos
nds encontra-se na juncao do bico do lagarto e traseira
do sapo, inclinando-se para os quatro “cotovelos”.

Na figura 63 encontra-se o uso de uma pavimentagao
hexagonal com répteis, e como seus nds sao de trés ares-
tas, observa-se os n6s nas 3 cabegas, na jungao de duas
cabecas e um rabo e o n6 para trés patas.

Na figura 64, os peixes demonstram uma pavimentacao
de triangulos eqilateros, o que sugere uma maior difi-
culdade nas seis arestas concorrentes nos nés, o que é
contornada com o no feito pelos bicos que se ligam ao
n6 central formado por caldas de seis peixes.

As referéncias até aqui citadas foram apresentadas aos
alunos da disciplina como norteamento de possibilida-
des estéticas do trabalho. No entanto, outro fator de ex-
trema importancia na obtencao de poligonos que resul-
tem em pavimentagdo de blocos ceramicos é o intertra-
vamento. Para a solucdo do intertravamento em pisos,
ndo ha um consenso sobre a interferéncia do desenho
do mddulo sobre essa caracteristica (como ja apontado
no capitulo 3.2). Em razao disto, na proposta apresenta-
da aos alunos, o intertravamento deveria ser promovido
em fungdo do maior nimero de encaixes possibilitados
pelas modulagdes dos poligonos ou pelo desenho do
poligono em si, valendo-se por exemplo de areas equi-
valentes. Outro condicionante que poderia influenciar na

estrutura do poligono, seria o processo de conformagao

da massa ceramica — a extrusao, apresentada a seguir.
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Figura 65 — Detalhe da saida da massa

cerdmica da extrusora

Figura 66 — Algumas formas geométricas que de-
vem ser evitadas para a conformagao por extrusao
em fungdo do alto risco de deformagao durante o
processo

— Notas sobre o processo de extrusao
Ribeiro (et. al., 2003, p. 37) define a extrusdo como
“um processo de conformagao plastica, limitada a fa-
bricagdo de objetos de se¢io constante, muito utiliza-
da na industria ceramica vermelha: conformacao de
tijolos e bastonetes”.
A escolha desse processo para a conformagao de mas-
sa ceramica que reproduzisse os blocos intertravados,
deu-se em fungdo de otimizar o grande nimero de
fabricas existentes que ja utilizam esse processo na
fabricacdo de blocos estruturais e de vedacao e telhas
ceramicas, como ja explicitado na introducdo dessa
pesquisa.
Ribeiro (et. al., 2003, p. 39) afirma que a extrusdo vem
sendo utilizada na producao de produtos cerdmicos
ha mais de 150 anos, sendo que a partir da década
de 50 do século passado essa técnica sofreu peque-
nas alteragdes. Por ser um processo de conformacdo
industrial associada a uma elevada produtividade,
principalmente para produtos de se¢do transversal
constante (como tijolos), revela-se hoje um processo
essencial nas industrias ceramicas de blocos e telhas.
A figura 65 ilustra uma extrusora (ou maromba) pro-

duzindo um bloco ceramico no detalhe da saida da

massa do molde (ou boquilha).

Nota-se que a massa ceramica adquire a forma dese-
jada do frontalmente em relagdo ao molde, sendo que
a secgdo, ou corte, determinard a altura do produto.
As faixas continuas de massa que saem da extrusora
sdo apoiadas por esteiras que conduzem o produto
até a proxima etapa do processo de produgao.

E sdo todos esses fatores que influenciam a criacao
de alguns formatos geométricos, por isso alguns de-
senhos devem ser evitados quando pensados nesse
processo de produgao, para garantir que ndo haja de-
formagoes profundas ou até mesmo a inviabilidade
de produgao, como curvas acentuadas, angulos, al-
guns recortes etc. A figura 66 ilustra algumas formas
nao recomendadas para esse tipo de conformacao de

massa ceramica.

Outros aspectos técnicos sao considerados por Ri-
beiro (et. al., 2003, p. 42) para garantir o melhor de-
sempenho e elevados rendimentos dos produtos cera-
micos obtido através da extrusdo, como a qualidade
da preparacao da massa ceramica, a velocidade de
extrusdo e a adequacao e qualidade do molde ao tipo

de material extrudado.
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Com as consideracdes feitas sobre a extrusdo, con-
cluem-se os aspectos técnicos, conceitos estéticos e
referenciais teéricos que foram apresentados aos alu-
nos. Com esses conceitos esclarecidos, os alunos pu-
deram gerar proposicdes de médulos e malhas que
foram devidamente apreciadas e discutidas no intuito
de eleger a mais conveniente e adequada ao propésito
do trabalho. No préximo capitulo serdo apresentados
os resultados dos trabalhos dos alunos, referenciando

algumas das teorias ja apresentadas.
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Resultados

Foram selecionados 6 dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos para andlise dos resultados. A escolha dos

trabalhos deu-se em funcao da formatagao mais completa apresentada, assiduidade na entrega e pontos

importantes a serem levantados para argumentagao e analise dos referenciais tedricos.




Figura 68
Fonte: Tdmara Lais dos Santos

» TRABALHO 1

A figura 67, apresenta o médulo construido

pela aluna e a figura 68 o processo de criagao.

Nota-se na figura 67 que o médulo foi construido
pela juncdo de poligonos irregulares.

A figura 69 j4 apresenta a pavimentacdo desse po-

ligono, o que é chamado por Barbosa (1993, p. 64)

de “mosaico com poligonos irregulares”. O médulo

formado por um trapézio e cinco pentagonos irregu-
lares, possui em si uma simetria reflexional, e a pré-
pria malha é gerada por simetria de reflexao.

A figura 70 ilustra uma ambientacdo virtual com a

Figura 67 utilizagdo do poligono ja utilizado como paver.
Fonte: Tamara Lais dos Santos




Figura 69
Fonte: Tamara Lais dos Santos

Figura 70
Fonte: Tamara lLais dos Santos
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Figura 71
Fonte: William V. P. M. Pinto

* TRABALHO 2

A figura 71 ilustra os médulos criados pelo aluno.
Vale ressaltar que os alunos poderiam criar 2 mo-
dulos de composicao e médulos que serviriam para
criar produtos de acabamento.

O referido aluno criou um médulo principal que
juntamente com as pegas complementares origina
um novo médulo que possibilita somente um tipo
de pavimentagao que Barbosa (1993, p. 118) chama
de “monomérfico”. Ou seja, a base do mddulo é um
quadrado (quadrilatero simples), que sofreu seccdes
circulares para promover o encaixe. “Para impedir
os deslizamentos das faixas dos quadrados podemos
colocar encaixes, obtendo figuras monomorficas”
(BARBOSA, 1993, p. 118). Tais encaixes também
auxiliariam o carater do intertravamento, essencial
para esse tipo de desenho que servird de base para o
desenvolvimento de um paver intertravado. As pegas
circulares também atuam como equivalente a area
do médulo principal.

As outras formas propostas pelo aluno, referem-se a
composi¢ao dos encaixes, e como o0 médulo é simé-
trico sua secgao favoreceria o recorte de pegas para

encaixes em ambientes.

59



Figura 72 Figura 73
Fonte: William V. P. M. Pinto Fonte: William V. P. M. Pinto

A figura 72 ilustra a pavimentagao no plano do mo-

saico proposto.

A figura 73 mostra a aplicagao da pavimentagdo pla-

na como piso intertravado.
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Figura 74
Fonte: André Luis Ambrozetto

* TRABALHO 3

A figura 74 ilustra o médulo geométrico apresentado
pelo aluno e uma das vistas ortograficas do médulo.
Aqui mais um exemplo de poligono monomorfico,
mas agora fazendo uso de um paralelogramo, pro-
movendo um encaixe simples. O encaixe também foi
obtido por uma equivaléncia na area do paralelogra-
mo. A malha sugerida pelo aluno é obtida por sime-

tria translacional do médulo, verificada na figura 75.
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figura 75
Fonte: André Luis Ambrozetto
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* TRABALHO 4

A figura 76 ilustra o médulo criado pelo aluno

com as vistas ortograficas e uma perspectiva

aplicada. Também verifica-se a tentativa do uso

da equivaléncia de area em todas as arestas
do médulo, porém as medidas ndo foram as
mais corretas para promover o encaixe.
A figura 77 ilustra a pavimentagao pretendi-
da com os encaixes ndo sendo totalmente
executados. Através da simetria transla-
cional é possivel notar a formagdo da

malha geométrica.

Figura 76
Fonte: Rafael de Aratjo




Figura 77
Fonte: Rafael de Aradjo
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ANALISE DOS RESULTADOS

Os quatro trabalhos aqui apresentados, com exce-
¢ao dos ajustes ja considerados ao trabalho nimero
4, preenchem todos os pré-requisitos solicitados aos
alunos, tanto quanto as referéncias estéticas e refe-
renciais tedricos de geometria, quanto técnicas. Ou-
tros trabalhos ndo atenderam aos parametros pré-de-
finidos, tanto formalmente quanto conceitualmente.
Na figura 78 ha um exemplo de um dos trabalhos
que ndo atenderia tecnicamente uma produgao in-
dustrial pela conformagado por extrusdo, em fungcao
do excesso de vértices do médulo.

Outro trabalho com médulo que poderia apresentar
problemas técnicos na producao é o verificado na
figura 79 em funcdo das faces curvadas. Porém, é
importante observar o recurso de simetria por rota-

¢do do médulo que forma a malha geométrica.
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Figura 78
Fonte: Vinicius F. Gurjao

Figura 79
Fonte: Tiago Izaltino
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Lonsideragdes
Finais

ﬂpés finalizar essa pesquisa que se dispds a estudar as calcadas e discutir novos formatos para produtos
intertravados de pavimentacdo de areas e passeios publicos, nota-se, em fungdo da escassez dos materiais
encontrados, o ineditismo do tema - especialmente sob o ponto de vista do Design.

Sobre o intertravamento das pegas, nas abordagens dos autores aqui apresentados, ndo fica evidente a relevancia
da forma no intertravamento de blocos para pavimentagdo e também nao fica claro até que ponto a contencao
lateral € eficiente em pavimentagdes de diferentes areas. O que sugere que seriam necessarios testes mais
eficazes que pudessem corroborar ou contestar de forma cientifica a fungcdo da forma e da contencgao lateral no
intertravamento.

Por isso as estruturas formais aqui apresentadas, ainda que colaborem no intertravamento através dos encaixes,
remetem muito mais a um conceito estético, um novo olhar sobre a pavimentacdo de passeios e dreas publicas
urbanas que alie a funcionalidade de seu assentamento, as caracateristicas sustentaveis e ambientais e a diver-
sidade de novos formatos.

A proposta de se pensar um produto ceramico para extrusdo dd inicio a uma nova pesquisa, onde ha a neces-
sidade da realizagdo de ensaios laboratoriais de massas que incorporem cacos ceramicos e testes industriais
que impliquem na avaliagdo da eficiéncia e viabilidade técnica das novas formas geométricas. E a partir dai
confrontar resultados com os pavers intertravados cimenticios e seus formatos mais tradicionais.

Outro aspecto importante da pesquisa foi levar a sala de aula, num curso de Design de Produto, uma atividade
pratica, com viés industrial, que envolvesse conceitos estéticos com conceitos geométricos, esse Gltimo muitas
vezes pouco valorizados nas grades curriculares, mas que aqui demonstraram ser bastante eficientes.

Enfim, ainda que haja um longo caminho a ser percorrido, é possivel concluir a partir desse trabalho, que o
tema € bastante pertinente em se tratando de novas solugdes para a pavimentagao de passeios plblicos e are-
as urbanas, alternativas de produtos ceramicos para a inddstria, além é claro, de uma nova perspectiva laboral

para o Design.
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